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1. BEVEZETÉS 
 
 Kandidátusi disszertációm [1] megvédése óta eltelt tíz évben szakmai és 
kutatási érdeklı désem középpontjába a vizes közeg

ő
 (hidro-) metallurgiai m

ő
veletek 

és folyamatok azon köre került, amelyek alkalmasan kihasználhatók lehetnek új 
anyagok (prekurzor porok, fémes és összetett bevonatok, stb.) elı állítására, továbbá 
vizes oldatokkal dolgozó fémtechnológiai termelı üzemek (galvanizálók, nedveskémiai 
technológiai fémkinyerı  és újrahasznosító üzemek) csekély fémtartalmú 
elfolyóoldatainak környezetbarát módon történı  kezelésére, illetve az értékes 
fémtartalmuk visszanyerésére.  
 E kutatási területek kiválasztását nemcsak a korábbi idı szakra jellemzı  oldat-
kémiai/oldatszerkezet-kutatási munkáim alapozták meg, hanem a Metallurgiai Intézet 
Fémkohászattani Tanszékére kerülésem elsı  pillanataitól érzékelt azon szükség-
szer

ő
ség is, hogy összefogással és kisebb-nagyobb kutatói teamekben dolgozva kell 

megújítani és bı víteni a Tanszék által képviselt szakmai-kutatási területeket. A 
hagyományos felfogás szerint például a hidrometallurgia olyan oldatos (nedves 
kémiai-technológiai) eljárásokat ölel fel, amelyek elsı dlegesen a fémeknek ércekbı l 
való kinyerését célozzák. Az utóbbi évtizedben azonban egyre szélesebb körben 
alkalmazzák ezeket a módszereket olyan egyáltalán „nem tradicionális” területeken is, 
mint például a hulladékanyagok értékes fémtartalmának vagy éppen toxikus 
fémtartalmának vissza-, illetve kinyerésére, a hulladékok ártalmatlanítására, sı t 
felhagyott ipari vagy más módon elszennyezı dött területek tisztítására és 
méregtelenítésére is. 
 Emellett a vizes oldatos, ill. nedveskémiai-metallurgiai módszereknek egyre 
több és egyre változatosabb alkalmazásával találkozhatunk napjainkban az anyag-
tudományban és az új anyagok elı állításának speciális szakterületein is. Hidro-
metallurgiai eljárásokkal esetenként nemcsak jobb minı ség

ő
 (alap)anyagokat lehet 

elı állítani (például un. prekurzor anyagokat a kerámiaipar vagy a porkohászat 
számára), hanem ilyen módszerekkel folyik sokféle alkatrész tömeggyártása is a  
mikroelektronikai és más csúcstechnológiai berendezések számára. Ezeknek a vizes 
oldatos gyártási eljárásoknak a jó része valójában a standard hidrometallurgiai 
m

ő
veleteknek az adott célra történt módosításán alapul. A mikroelektronikai iparban 

is széles kör
ő

en használt galvanizálás és maratás például közeli rokona az 
elektrolízissel történı  fémkinyerésnek, illetve a szelektív kioldási hidrometallurgiai 
módszereknek. A hidrometallurgiai módszerek tanulmányozása és kutatása tehát 
lehetı séget teremt arra, hogy ezt a sajátos multidiszciplináris tudásbázist ilyen új 
területeken is hasznosíthassuk. 
 
 A hagyományos gyártástechnológiákkal szemben, az oldatos módszereknek 
több vonzó és elı nyös sajátossága is van, s ezek között vannak gazdasági, m

ő
szaki és 

környezetvédelmi elı nyök is:  
 
• a vizes oldatos eljárásokkal a szobahı mérséklet közelében lehet dolgozni; 
• az oldatkémiai összefüggések, törvényszerüségek többnyire megfelelı  mélységig 

ismeretesek, a termodinamikai és kinetikai adatok viszonylag könnyen hozzá-
férhetı ek és megbízhatóak; 
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• könnyebb a folyamat paramétereit pontosan meghatározni és szabályozni, és ezáltal 
apróbb beavatkozásokkal a teljes folyamatot optimalizálni is; 

• a keletkezı  hulladékoldatok feldolgozása, ártalmatlanítása és a hulladékok lerakása 
többnyire technikailag megoldott és problémamentesebb, mint sok 
nagyhı mérséklet

ő
 eljárásé; 

• a dolgozók biztonsága és egészségük védelme szempontjából is a vizes oldatos 
eljárásokat többnyire elı nyben lehet részesíteni a szerves oldószeres módszerekkel 
és a magasabb hı mérséklet

ő
 eljárásokkal szemben. 

 
 Mindezekre figyelemmel, az ebben a füzetben összefoglalt kutatási munkák 
keretében a vizes közeg

ő
 (hidrometallurgiai) precipitációs eljárások olyan, a legújabb 

alkalmazási területek minél szélesebb körét átfogó kísérleti eredményeit próbálom 
bemutatni, amelyek kimunkálásában a korábbi tanszékemrı l, azaz a Fizikai Kémiai 
Tanszékrı l és több más egyetemi és Egyetemen kívüli kutatóintézetbı l több belföldi 
és külföldi kolléga is részt vett. Hathatós közrem

ő
ködésük nélkül egy ennyire 

szerteágazó és határterületi kutatási program-csomag - a nagym
ő

szeres sajátos eszköz-
igénybı l is adódóan - a mai magas szint

ő
 elvárásoknak megfelelı  szinvonalon és 

igényességgel gyakorlatilag teljesíthetetlen lett volna. 
 
 Külön köszönettel tartozom mindazon egyetemi kollégámnak - a Fizikai Kémiai 
Tanszékrı l elsı sorban Dr. Berecz Endrének, Dr. Bedı  Zsuzsának és Dr. Báder 
Imrének, a Fémtani Tanszékrı l Dr. Tranta Ferencnek, Dr. Roósz Andrásnénak és 
Kovács Árpádnak, a Fémkohászattani Tanszékrı l Dr. Kékesi Tamásnak, az ELTE 
Fizikai Kémiai Tanszékérı l Lakatosné Dr. Varsányi Magdának és a Miskolci Egyetem 
Alkalmazott Kémiai Kutatóintézetébı l Dr. Lakatos Jánosnak akik legközvetlenebbül 
és a közös közleményeinkben dokumentáltan is részt vettek azokban a kutatásokban, 
amelyek egy részérı l e füzetben összefoglalóan beszámolok. 
 
 A Fémkohászattani Tanszéken eltöltött évek alatt lehetı ségem nyílt végzı s 
kohómérnök-, anyagmérnök- és mérnök-fizikus, illetve PhD hallgatókkal is együtt 
dolgozni, s az ı  TDK vagy diplomatervezı  feladatuk konzultálása kapcsán is születtek 
olyan tudományosan is hasznosítható vizsgálati eredmények, amelyekkel - különösen 
Enyedi Ákos, Nyári Zoltán, Rapcsák Judit, Szabó Orsolya, Becze Levente és Fecske 
Zoltán - nagyon értékesen járultak hozzá a címben foglalt kutatásaimhoz. 
 A Fémkohászattani Tanszéki kollektíva többi, korábbi és jelenlegi tagjának, Dr. 
Czeglédi Bélának, Dr. Mihalik Árpádnak, Dr. Czélné Dr. Janovszky Dórának, Dr. 
Simcsák Istvánnak, Magyari Ákosnak, Hernádi Gyulának, Simcsák Irénnek, Bucz 
Erzsébetnek és Tisza Kálmánnak is köszönöm a megértı  munkatársi együttm

ő
ködı  

készségüket és támogatásukat. 
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2.  HIDROMETALLURGIAI OLDAT-RENDSZEREK 
 
 
 A nagyipari fém- és fémvegyület-elı állító hidrometallurgiai eljárások 
legnagyobb részénél törekednek a víztakarékos, zártciklusú és minél töményebb 
oldatokkal dolgozó m

ő
veletek megvalósítására. Jellemzı  példa erre a több, mint száz 

éves Bayer rendszer
ő

 timföldgyártás fejlesztési trendje napjainkban [2].  
 
 A tömény és telített oldatokkal dolgozó eljárások technológiai m

ő
veleteinek 

vezérléséhez, többek között a kiválási/precipitációs folyamatok szabályozásához is, 
elengedhetetlenül szükséges e tömény és telített oldat-rendszerek alapsajátosságainak 
részletes ismerete illetve nagypontosságú kísérleti meghatározása. Ezek az adatok 
emellett alapját képezik a hidrometallurgiai folyamatok tudományos igény

ő
 

értelmezésének, leírásának és modellezésének.  
 
 A korábbi idı szakban elvégzett laboratóriumi kísérleti vizsgálataink [1] 
elsı sorban a LaCl3 - HCl - H2O ternér oldatrendszer térfogati jellemzı inek és két 
legfontosabb transzport sajátságának, a dinamikai viszkozitásnak és az elektromos 
vezetésnek széles összetétel- és hı mérséklet-tartományt (10 ... 55 °C) átfogó és  
részben alapkutatás jelleg

ő
 tanulmányozását célozták.  

 A több éves kísérleti program késı bb további három rendszerrel bı vült, mely 
utóbbiak hidrometallurgiai alkalmazás-technológiai szempontból is különösen 
fontosak:  CuCl2 -HCl - H2O (25 °C),   CdCl2 -HCl - H2O (25 °C)  és  MnCl2 -HCl - 
H2O (25 °C). Ez utóbbi három átmenetifém-kloridos rendszerben elvégzett 
laboratóriumi kísérleti vizsgálatok részben elı zményét is jelentették a jelen kutatási, 
adatfeldolgozó és értékelı  munkáknak. 
 
 
 
 2.1.TELÍTETT ÉS TÚLTELÍTETT HIDROMETALLURGIAI RENDSZEREK 
        ÉS A PRECIPITÁCIÓS FOLYAMAT 
 
 A kristályosítással történı  precipitációs m

ő
veletek szabályozásának alapja a 

telítési izotermák és telítettoldat-koncentrációk hı mérséklet-függésének pontos 
ismerete. Néhány ternér MClx - HCl -H2O típusú rendszer telítési izotermáit mutatja az 
1. ábra [1]. Látható, hogy adott összetétel

ő
 termék, például  LaCl3-víz(1/7)  vagy  

AlCl 3-víz(1/6) kristályvizes só a sósav molalitás növelésével, azaz például HCl gáz 
besajtolásával csaknem teljesen kiejthetı  ilyen oldatokból.  
 
 Ugyanezen elv szerinti kristályos vegyülettermék-elkülönítés a többi feltüntetett 
átmenetifém-kloridos rendszer esetében viszont csak a kristályos fázis összetételének 
megváltozására is figyelemmel, illetve a kadmium-klorid tartalmú oldatoknál csak 
viszonylag rossz kihozatal mellett valósítható meg állandó hı mérsékleten és egyetlen 
egy precipitációs m

ő
veleti fokozatban.  

 
 



 8 

 
 

1. ábra   MClx - HCl -H2O típusú rendszerek telítési izotermái 25 oC-on 
 
 A MnCl2 - HCl - H2O ternér rendszerben széles összetétel-tartományban és a 
telített oldatok vizsgálatára is kiterjedı en korábban mért adathalmazokat (a térfogati 
jellemzı k és az oldatok dinamikai viszkozitás adatait) a jelen kutatási periódusban 
újabb nagypontosságú laboratóriumi mérésekkel bı vítettük és a 25 oC-on mért 
adatokat feldolgoztuk és értékeltük (2-5. ábra) [3]. 
 

 
 
 
 
2. ábra   A MnCl2 parciális moláris                3. ábra A  HCl parciális moláris térfogata 
     térfogata a MnCl2-HCl-H2O                      a MnCl2-HCl-H2O rendszerben 298 K-en 
        rendszerben 298 K-en 
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  4. ábra  Dinamikai viszkozitás adatok                       5. ábra Dinamikai viszkozitás  
298 K hı mérsékleten (mMnCl   = állandó)                   adatok (mHCl = állandó, T = 298 K) 
 
 Megállapítottuk, hogy a nagypontosságú s

ő
r

ő
ség adatokból számolt parciális 

moláris térfogati jellemzı k (VMnCl2 , VHCl ) molalitás-függése is jelzi az oldat 
szerkezetének, nevezetesen elsı sorban a Mn2+ ionok körüli elsı szomszéd ionok és 
molekulák (Cl-, ill. H2O) számának (koordinációjának), geometriai elrendezı désének 
és komplexkötés-erı sségének megváltozását. A viszkozitás adatok kiértékelése során 
kimutattuk az erı selektrolit típusú MnCl2 só viszkozitás-növelı  hatásának domináns 
voltát, különösen a ternér oldatok telítéshez közeli tartományaiban. Ez pedig az 
oldatfázisú, valamint a szilárd/oldat határfelület-közeli oldatrétegen keresztüli 
anyagtranszport-folyamatokra gyakorolt hatása által lényeges befolyással bír az ilyen 
rendszerekbı l kiejthetı  szilárd fázis nukleációjára és növekedésére is, vagyis végsı  
soron a szilárd termék tisztaságára, szemcsézettségére, morfológiájára, azaz 
minı ségére. 
 A mangán(II)-klorid szilárd fázisú termék kiválásánál megfigyelték [4] például, 
hogy a kristálynövekedés kinetikája függött a precipitátumot alkotó fázis 
szemcseméretétı l. Ezt a jelenséget a szakirodalomban a növekedési sebesség 
szórásaként (Growth Rate Dispersion, GRD) említik és azt jelenti, hogy az azonos 
kindulási méret

ő
 és ugyanolyan precipitációs körülmények között növekedı  szilárd 

szemcsék nem növekednek azonos sebességgel az idı ben. Feltételezhetı , hogy a 
többek által elfogadott fı bb okok, nevezetesen a diszlokációk száma és szerkezete, a 
belsı  feszültségek és deformációk mértéke és az adszorbeálódott szennyezı anyagok 
hatásain kívül ebben szerepet játszhat a telített és túltelített oldatfázisban az általunk 
vizsgált fizikai-kémiai sajátságok összetétel-függésében is megjelenı  és kimutatott 
elı rendezı dési struktúrálódás diszperziója is. 
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2.1.1. A precipitációs folyamat szabályozása 
 
 A precipitációs termékelı állítás szabályozásához és optimálásához, valamint 
berendezéseinek tervezéséhez és korszer

ő
sítéséhez szükséges ismerni a precipitációs 

folyamatok mechanizmusát és kinetikáját is, mely terület részletesebb kutatása 
általában igényli egy-egy kutatóintézeti team és a velük szorosan együtt dolgozó 
üzemi szakemberek nagyobb csoportjának hosszabb távú együttm

ő
ködését [ 5-9]. 

 
 A precipitátum minı ségét (kristályosságát, szemcseméret-eloszlását, a 
szemcsék felületi/morfológiai jellemzı it) egy-egy adott típusú kristályosító berendezés 
esetében a három alábbi alapvetı  kinetikai jellemzı , nevezetesen a  
 nukleáció, a 
 kristálynövekedés és az 
 agglomeráció 
egymáshoz képesti viszonya az idı ben határozza meg. Mindhárom sebesség-összetevı  
jellemzı  fizikai-kémiai paramétereit ismerni kell ahhoz, hogy az adott precipitációs 
rendszer modellezhetı  legyen. E paraméterek laboratóriumi kísérleti meghatározása 
vagy egy üzemi kristályosító m

ő
ködése közbeni pontos kimérése azonban nagyon 

összetett feladat. Ezzel kapcsolatban - a szakirodalomban [7] talált közlésekkel is össz-
hangban - az állapítható meg, hogy a valóságh

ő
 folyamatmodellezés legfı bb korlátja 

éppen a mérési adatok nagy bizonytalansága, amit még fel is nagyíthat a felettébb 
bonyolult matematikai eljárásokból adódó járulékos hiba. A leggyakrabban 
alkalmazott módszer a részecskegyakoriság /population balance/ számításán alapul 
[10]. 
 A folyamatos üzem

ő
 kristályosító reaktor (precipitátor) kezdeti/induló 

periódusa után kialakuló állandósult (steady-state) üzemállapotában, amikor a reaktor-
jellemzı k már nem változnak az idı ben, már sokkal könnyebb a túltelítettség 
mértékét, mint a legfı bb befolyásoló paramétert szabályozni az anyagáramok, a 
tartózkodási idı  és a keverési sebesség változtatásával. A nukleációs folyamatokban 
elsı dlegesen keletkezı  részecskék (primer kristálykák), az ezek agglomerációja során 
kialakuló tömörebb ”aggregátumok” és ez utóbbiak lazább és terjedelmesebb 
agglomerátumai (un. ”flokkok”) L és L+dL közötti mérettartományba esı  és 
térfogategységnyi részecske-gyakorisága (number densities) kifejezhetı  az alábbi 
mérlegegyenletekkel: 
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ahol nc,  na  és nf  a (primer) kristálycsírák, az aggregátumok, illetve a flokkok 
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térfogategységnyi száma, τ a részecskék tartózkodási ideje a reaktorban, L a 
szemcseméret és t az idı . A  k-val jelölt állandók az agglomerációs állandók:  kc`  és  
k``c  a primer kristálykák számának csökkenésével arányos, azokkal, amelyek 
aggregátumokká illetve flokkokká álltak össze; ka  pedig az aggregátumokból flokkok 
keletkezése miatti részecskeszám csökkenéssel arányos. G a növekedési sebességeket 
jelöli.  A primer kristálykák növekedési sebessége  Gc;  az agglomerációból adódó 
növekedési sebességek közül  Ga  az aggregátumoknak, míg Gf  a flokkoknak a 
kristálykákkal való összenövésébı l, a G f̀  pedig a flokkoknak az aggregátumokkal 
való összenövésébı l adódó kinetikai jellemzı . 
 A kristálynövekedési folyamat fenomenológiai leírása például általában az 
alábbi két konszekutív lépés feltételezésén alapul: 
1) az oldott anyag vagy az oldatban lévı  szolvatált (vizes rendszerekben: hidratált) és 
többé-kevésbé elı rendezı dött `oldatcsomó` (cluster) transzportja a határfelülethez, 
majd végbemegy a 
2) határfelületi reakció (kiválási/precipitációs folyamat), amelynek során a határ-
felülethez érkezett új anyag beépül a kristályrácsba.  
 A valóságban a kristálynövekedési folyamat azonban ennél sokkal összetettebb: 
- a növekvı  kristály felületén létezik egy adszorpciós réteg, amelyben kisebb a 
rendezettség, mint a kristály belsejében, 
- a kiváló oldott anyagnak deszolvatálódnia is kell, miközben a határfelület felé 
vándorol és  
- azoknak az oldószer molekuláknak, amelyek a deszolvatációs folyamat közben 
szabadulnak föl, el is kell vándorolniuk a határfelületrı l az oldat belseje felé; 
- a részlegesen deszolvatálódott anyag ezután átdiffundál az adszorpciós rétegen, amíg 
egy energetikailag alkalmas helyre (pl. felületi diszlokációhoz) nem kerül a rácsban, 
miközben 
- a maradék hidrátburkának vízmolekulái ellenáramban, kifelé kell diffundáljanak az 
adszorpciós rétegen keresztül. 
 
 A kiválási/kristályosodási folyamat részfolyamatainak bonyolultsága ellenére a 
kristályosító berendezések kinetikai modellezésénél figyelembe vett 
kristálynövekedési sebesség (Gc) kifejezések részben az anyag(tömeg)transzport 
sebességével: 

 
G = kd (C - Ci),    illetve a      G = kr (Ci - C

*) r                           (4) 
 
határfelületi precipitációs folyamat/reakció sebességével írják le a két fı  részfolyama-
tot, ahol  
 Ci  az oldott (kiváló/precipitálódó) anyag határfelületi koncentrációja, 
 C  az oldott anyag koncentrációja az oldat belsejében (bulk), 
 C* a telített oldat koncentrációja (oldhatóság), 
 kd  az anyagtranszport sebességi állandója és 
 kr  a határfelületi kiválási folyamat (r-ed rend

ő
 reakció) sebességi állandója. 

Amennyiben a határfelületi folyamat kinetikailag elsı - vagy másodrend
ő

, akkor az 
utóbbi egyenlı ség kifejezhetı  az alábbi módon: 
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 , ha r = 2.  (5) 

E kifejezésekben S a kristályosodás hajtóerejének tekintett túltelítettség: S = C - C*. 
Gyakran elı fordul, hogy a transzport folyamat és a határfelületi leválási folyamatok 
közül az egyik a precipitációs folyamat egészét meghatározó folyamat és ennek 
kísérleti tanulmányozása a kinetikai vizsgálatok egyik fontos eleme. Ehhez célszer

ő
en 

az Arrhenius-féle aktiválási energia (Eakt) meghatározása is szükséges lehet, melynek 
értelmezése: 

     k eg
E RTakt= −Ω ( / )   ,                                            (6) 

ahol  kg a gyakorlatban leggyakrabban használt (effektív) kristálynövekedési állandót a  
    G k C C k Sc g

g
g

g= − =( )*                                         (7) 

effektív (bruttó) lineáris kristálynövekedési sebességi egyenlettel veszik figyelembe. 
 
 A precipitációs folyamat egésze szempontjából ugyancsak fontos további 
kinetikai jellemzı k (Ga , Gf  és G f̀ ) és a nukleáció adott konkrét rendszerekre 
vonatkozó értelmezésére és leírására a kristálynövekedés fentebb részletezett 
modellezésénél változatosabb példákat találhatunk a szakirodalomban[7-10], 
amelynek oka - a matematikai leírás különbözı  egyszer

ő
sítı  megoldásai mellett - 

nyílvánvalóan a különbözı  precipitációs rendszerek egyedi kémiai és oldatszerkezeti 
sajátosságaiban keresendı .  

 A kristályosítóban az állandósult állapotra méréssel (SEM, TEM, Coulter 
Counter, Image Analysis) - mint már említettük, általában nem kis hibával - 
meghatározható méreteloszlás adatok és a feltételezett modell illesztése alapján 
legtöbbször olyan normalizált s

ő
r

ő
ségfüggvényeket határoznak meg, amilyenre a 

6.ábrán mutatunk be egy jellemzı  példát [7]. 
 

 
6.ábra 

`MSMPR`  (Mixed  Suspension  Mixed  Product  Removal)  típusú folyamatos üzem
ő

 
precipitációs reaktorban (kristályosítóban) elı állított ittrium-hidroxid-nitrát  termékre 

(kristálykák, aggregátumok és flokkok) meghatározott részecskeméret szerinti 
normalizált s

ő
r

ő
ségfüggvények 
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 A laboratóriumi kísérleteket többnyire jól kevert tartályokban végzik oltó-
kristálykák/szemcsék adagolása mellett vagy szilárd oltóanyag adagolása nélkül. 
Ezekben a reaktorokban a szuszpenzió állapota hidrodinamikai szempontból is 
általában jól definiált, ami a modell-alkotás szempontjából különösen lényeges. (A 
7.ábra egy ilyen, oltószemcse bekeveréses és folyamatosan m

ő
ködtetett kristályosítót 

szemléltet.) 

 
7.ábra 

Folyamatos üzem
ő

, oltószemcse bekeveréses precipitátor/kristályosító vázlata 
 
 A rendszer túltelítettségét elérhetjük h

ő
téssel, f

ő
téssel, az oldószer elpárolog-

tatásával/kivonásával, hígítással, kisózással vagy kémiai reakcióval - természetesen az 
adott rendszer sajátosságaitól is függı en. A túltelítettség fenntartása és szabályozása 
történhet például az oldatösszetétel állandó értéken tartása által (8.ábra). Az oxidos-
hidroxidos precipitátumok (kristályos szemcsés termékek) elı állítására szolgáló 
rendszereknél általában az oldatfázis pH-ját mérjük, mivel ez utóbbi rendszereknél a 
termékminı ség legfı bb befolyásoló paramétere az oldat hidrogénion-, illetve 
hidroxidion aktivitása. 

 
 

8.ábra 
Félfolyamatos üzem

ő
 és az oldatösszetételre szabályozott  

precipitációs reaktor (kristályosító) vázlata 
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 Finomszemcsés és monodiszperz precipitátumot homogén nukleációval úgy 
lehet elı állítani, hogy az általában híg oldat teljes térfogatában egyidej

ő
leg idézzük elı  

azt a túltelítettségi fokot, amelynél a homogén nukleáció szinte robbanásszer
ő

en 
beindul. Eközben a túltelítettségi fok is lecsökken, s amennyiben ezt az alacsonyabb 
túltelítettségi szintet sikerül hosszabb ideig fenntartani, akkor a kristálykák 
egyenletesen növekedhetnek és egyenletes szemcsézet

ő
 terméket nyerhetünk (9.ábra). 

 

 
 

9. ábra  Vizes közeg
ő

 precipitációval elı állított monodiszperz termékek[12,13] 
a) hematit (α-Fe2O3), b) kadmium-szulfid, c) vas(III)-oxid, d) kadmium-karbonát 

 
Ilyen anyagok (fémvegyületek) elı állítása manapság például egyes különleges 
m

ő
szaki kerámiák [11, 12] és szuperfinom szemcsés fémporok elúállításához is 

elengedhetetlenül szükséges. 
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 2.2. HÍG TECHNOLÓGIAI OLDATOK KEZELÉSE 
 
 Egyes különleges fémkohászati termékek, például a monodiszperz és 
nagytisztaságú fém- és vegyületporok vagy nanoméret

ő
 szemcsés anyagok vizes 

közeg
ő

 precipitációs módszerekkel történı  elı állítása során legtöbbször eleve nagy 
oldószer tartalmú, azaz híg oldatokkal kell dolgozni ahhoz, hogy el lehessen kerülni a 
termékszemcsék agglomerálódását és flokkok kialakulását. A hagyományos nagyipari 
hidrometallurgiai eljárásokhoz kapcsolódó mosási/öblítési m

ő
veleteknél és számos 

más fémipari (galvánüzemek, vegyipari cégek) vizes közeg
ő

 eljárásaiban pedig 
egészen nagy volumenben fordulnak elı  olyan híg technológiai oldatok, amelyek 
tisztítása/kezelése elengedhetetlenül szükséges. 
 
 
  2.2.1. Hidroxidos precipitátum képzése vizes oldatokból 
 
 A hidrometallurgiai ipar számára meghatározó jelentı ség

ő
, de egyben 

környezetvédelmi szempontok miatt is nagyon fontos az, hogy az átmenetifémek és a 
nehézfémek legtöbbje oxidjának, illetve hidroxidjának oldhatósága kifejezetten 
csekély. Ezt többcélúan ki lehet használni: néhányuk elı állítása (pl. alumínium, titán) 
is ezen alapul, de ez a tulajdonságuk a technológiai oldataik kezelésénél, tisztításánál 
és a hulladékoldatainak ártalmatlanításánál is elı nyös lehet. 
 A hidroxidos leválasztás jósága az oldatfázis maradékion koncentrációja mellett 
függ a kiülepedett iszap szilárdanyag-tartalmától és konzisztenciájától is. Erı s és 
vízben jól oldódó bázis (pl. NaOH) adagolása melletti precipitációnál (10. ábra) 
finoman szabályozott, például a potenciometrikus titrálásnak megfelelı  körülmények 
között lehet a legtökéletesebben és legtisztábban leválasztani a hidroxid terméket. Erre 
alkalmas technológiai berendezés elvi vázlata a 8. ábrán látható.  
 Amennyiben a hidroxid precipitátum ülepedését - idegen anyagok (pl. 
flokkuláló, illetve ülepedést segítı  egyéb adalékok) bevitele nélkül célszer

ő
, esetleg 

kifejezetten kívánatos javítani, akkor a Tanszéken is kipróbált [14] részleges 
iszapvisszakeveréses eljárás (11.ábra) kifejezetten kedvezı  eredményt adhat. 

 
10. ábra  Potenciometrikus titrálás általi             11. ábra  Részleges iszapvisszakeverés 
precipitáció savas króm(III)-szulfát                      hatása az ülepedésre ZnCl2 -os oldat 
              oldatból [13]                                                NaOH-os precipitációja során 
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Tudomásunk szerint ezt a nagyon hatékony módszert Magyarországon sehol sem 
alkalmazzák, sı t ezideig ki sem próbálták, feltételezhetı en a módszer ismeretlensége 
miatt. 
 Oldattisztítási célból történı  leválasztás esetén emellett esetenként az is 
kifejezetten elı nyös lehet, ha a hidroxidionokat szolgáltató reagens maga is egy 
rosszul oldódó bázis, például magnézium-hidroxid, amelyet elvileg akár magnézium-
oxid formában is lehet adagolni a rendszerhez. A csekély oldhatóságú átmenetifém- és 
nehézfém-oxidok/hidroxidok vizes közeg

ő
 határfelületi és elektrokinetikai 

viselkedésével szemben az oldatlan MgO/Mg(OH)2(s) -ot is tartalmazó vizes 
szuszpenziókban a MgO szemcsék felületi töltése ugyanis még az erı sen lúgos (8,5 ... 
11,2) pH tartományban is kissé pozitív (12. ábra). (A 12. ábrán egy jellemzı  példaként 
feltüntetett hidroxidos réz precipitátumoké viszont ugyanebben a pH tartományban 
már inkább negatív.) 
 Ezeknek a lézerfény-szórásos ELS (electrophoretic light scattering) zeta-
potenciál méréseknek [15] az eredményei megerı sítették azt a feltételezést, miszerint a 
MgO-ot is még feleslegben tartalmazó átmenetifém-, illetve nehézfém-hidroxidos 
precipitátumok kiválási mechanizmusa egyik fontos lépése az ellentétes felületi töltés

ő
 

szemcsék heteroaggregálódása. 
 

 
 

12. ábra A zeta-potenciál változása a pH -val tiszta vizes MgO szuszpenziókban (•), 
valamint kiinduláskor változó mennyiség

ő
 CuCl2-ot {c = 0,02(Ο); 0,05(�); 0,1(∆); és 

2 mmol/dm-3 (� )}tartalmazó és NaOH-dal különbözı  pH-ra beállított rendszerekben  
 
Az oldatkezelési célból leválasztott hidroxid csapadékokat tekintve ugyanis elsı sorban 
technológiai szempontból fontos az, hogy a heteroaggregálódási mechanizmus 
következtében jóval gyorsabban ülepedı , jobban tömörödı  és könnyebben sz

ő
rhetı  

precipitátumot kapjunk. A hidroxidos fémleválasztástól remélhetı  technológiai 
elı nyök [16] tudományos hátterének részletesebb vizsgálata során szükséges volt 
tanulmányozni a heteroaggregálódással kapcsoltnak feltételezett precipitációs 
folyamatban kivált szilárd termék kémiai összetételét és morfológiáját is. Ezeket a 
vizsgálatokat a vas(III)-, a króm(III)-, a réz(II)-, a nikkel(II)-, a cink(II)- és a Mn(II)-
kloridok híg binér vizes oldataiból magnézium-oxid por bekeverésével leválasztott 
oxidos-hidroxidos precipitátumok elektronmikroszkópos (AMRAY 18307 SEM) és 
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röntgen spektroszkópiás (EDAX mikroszondás) elemzésével végeztük el félszáz 
különbözı  mintán [17].  
 A feleslegben még oldatlan magnézium-oxidot/hidroxidot is tartalmazó szilárd 
fázisok kémiai összetétele és struktúrája is igazolta a heteroaggregálódás 
bekövetkeztét a precipitáció során (13-14. ábra). 
 

 
 
13. ábra   50 mmol/dm-3 kiindulási NiCl2        14. ábra  50 mmol/dm-3 kindulási MnCl2  
tartalmú oldatból MgO -dal (Jelšava, 700 oC)      tartalmú oldatból MgO-dal(Jelšava, 700 oC) 
leválasztott precipitátum SEM felvétele          leválasztott precipitátum SEM felvétele 
1 - heteroaggr. Ni, Mg, Fe, és Cl tart.-al,                    1 - heteroaggr. Mn, Fe, Mg és Cl tart.-al, 
2,3 - újrakristályosodott, zöm. Mg tart. burok   .   2 - törmelékes képz.Mn, Fe és kevés Mg 
               tartalommal. 
 
A pásztázó elektronmikroszkópos felvételek és a mikroszondás vizsgálatok 
kiértékelése alapján az alábbi következtetéseket lehetett levonni: 
•   A legkedvezı bb szemcseösszetétel

ő
 (vagyis a legdurvább) precipitátumok az 50 

mmol/dm3 kezdeti fémion tartalmú cink-kloridos oldatokból történt leválasztásnál 
adódtak, ahol a precipitátum szemcsézete < 200 µm-es méret

ő
 volt. Az 50 mmol/dm3 

kezdeti fémion tartalmú oldatokból leválasztott precipitátumok szemcsefinomsági 
sora: Zn > Cr > Fe > Cu > Ni és Mn. Az 5 mmol/dm3 -es kezdeti fémiontartalmú 
oldatok közül a réz-kloridos oldatból levált csapadék szemcsézete volt a legdurvább 
(<200 µm) és a szemcsefinomsági sorrend pedig a következı képpen alakult: Cu > Zn 
és Mn > Fe és Ni > Cr. 
• A nehézfémek precipitátumai a vizsgált rendszerekben szabálytalan alakúak, 
kristályos megjelenés

ő
ek és viszonylag durva szemcsézet

ő
ek voltak. 

•  A nehézfémtartalmú precipitációs szilárd fázisok mellett finom szemcsézet
ő

 MgO 
részecskék és a nehézfémtartalmú fázisokat körülvevı , burokszer

ő
 magnézium-oxidos 

képzı dmények is találhatók voltak, mely utóbbi, „kvarc-rózsa”-szer
ő

 és ultrafinom 
méret

ő
 képzı dmények nagy valószín

ő
séggel az oldatból másodlagos kristályosodással 

keletkeztek. 
• A nehézfémek ionjait tartalmazó szilárd fázisok zöme heteroaggregátum, amelyek az 
5 mmol/dm3 kiindulási koncentrációjú oldatok esetében a nehézfémionokon kívül 
tartalmaztak magnéziumot  (vasat), az 50 mmol/dm3 kiindulási koncentrációjú oldatok 
esetében pedig még klór is beépült a precipitátum szerkezetébe. 
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• A cink-kloridos oldatból levált precipitátumban Zn -et és Cl -t tartalmazó (Mg 
nélküli) fázisokat is ki lehetett mutatni. A réz esetében pedig, kis mennyiségben 
ugyan, de megfigyelhetı k voltak olyan szalagszer

ő
 képzı dmények is, amelyek szintén 

Mg nélküli fázisok lehetnek, bár pontos összetételüket még nem sikerült tisztázni 
egyértelm

ő
en.  

 A fenti megállapításokat a statikus precipitációs kísérletek eredményei alapján 
tettük meg. Ezekben a vizsgálatokban a hidrodinamikai hatást kizártuk azáltal, hogy a 
leválasztási m

ő
veletet keverés nélkül és viszonylag hosszú idı  alatt hajtottuk végre. 

 Ezzel párhuzamosan elvégeztük a dimanikus precipitációs rendszerek 
vizsgálatát is, amelyeknél a hidrodinamikai hatás erı teljesen érvényesült, ugyanakkor 
ezekben a rendszerekben nyomon tudtuk követni a leválási folyamatok idı beli 
változását is (15. ábra). 

 
15. ábra Átmenetifém ionok hidrolízise Jelšava-i (ipari) magnézium-oxidon 

10 g  1,5 mm <d<2,5 mm minta 100 cm3 egyenként 10 mM· dm-3 iont tartalmazó oldat 
Keverés: 120 min-1 

 
 
  2.2.2. Elektrometallurgiai fémvisszanyerés híg oldatokból 
 
 A harmadik ezredév fordulójához közeledve, a hidrometallurgiai eljárásokkal 
feldolgozható anyagok körérı l elmondható, hogy közöttük egyre nagyobb súllyal 
szerepelnek és egyre növekvı  jelentı ség

ő
ek az un. másodnyersanyagok és a 

fémtartalmú hulladékanyagok [18-27]. A fémkinyerést, ill. fémek visszanyerését célzó 
hidrometallurgiai m

ő
veletek leghatékonyabb módszerei közé tartoznak az 

elektrolitikus/elektrometallurgiai precipitációs módszerek.  
 Szabályozott potenciálú elektrolízissel például nagyon ötletesen és hatásosan 
oldották meg [28] egyes elektronikai és galvánipari technológiai hulladékoldatok réz 
és nikkel tartalmának visszanyerését, továbbá a szennyezett nikkel alapú 
szuperötvözetek fémes hulladékainak feldolgozását[29] is diafragmás elektrolizáló 
cellában. 
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 Az elektrolizáló cellák és berendezések konstrukciós fejlesztésének egy másik 
kiemelésre érdemes újabb eredménye[30] az a "3PE" elnevezés

ő
 (Pulsated Percolated 

Porous Electrode) nagy felület
ő

 katód-kialakítás, ahol a katódtérben a vizes közegben 
lebegtetett porózus, szemcsés karbon granulátum felületére választható le például 
galvánüzemi híg hulladékoldatok cink-, réz- és nikkeltartalma. 
 
 
  2.2.3. A kontaktredukciós precipitáció alkalmazása 
 
 A hidro-, ill. elektrometallurgiai m

ő
veletek egyik kritikus pontja a termékek 

(fém, fémvegyület) tisztaságát jelentı s mértékben meghatározó oldatkezelési/tisztitási 
eljárások hatásossága. Gyakorta magát az elektrolitikus fémkinyerést is zavaró és 
annak hatásfokát is csökkentı  szennyezı  ionokat tehát mindenképpen el kell 
távolítani. 
 Egyes rendszerekben, például a 16. ábrán látható vizsgált esetben[19] is, a 
kontaktredukciós (cementációs) oldattisztítással olcsón és hatékonyan lehetett ezt a 
kívánt célt elérni. 

 
 

16. ábra  Volfrámhuzal-gyártási fémötvözet hulladék  
hidrometallurgiai újrahasznosításának folyamatvázlata 

 
Oldattisztítási célból hatásosan alakalmazhatók a folyadék-folyadék (ún. 

oldószeres) extrakciós elválasztási módszerek is. Ezek szelektivitása általában nagyon 
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jó, de drága reagensanyagokkal és több m
ő

veleti fokozatban dolgoznak. Ilyen 
rendszerekben költségcsökkentı  megoldás lehet az, hogyha kontaktredukciós 
precipitációval közvetlenül a szerves fázisból ejtjük ki a fémet. Laboratóriumi 
körülmények között vizsgálták [31] például az arany cementálását a TBP (tributil-
foszfát) és a D2EHPA (di-2-etilhexil-foszforsav) extrahálószerek kerozinos oldataiból 
cinkkel, illetve az ólom kiejtését is a D2EHPA fázisból [32]. Ilyenkor az alkalmasan 
megválasztott és a redukálandó fémnél elektronegatívabb cementáló fém az alábbi 
séma szerint redukál: 

RM org M s RM org M s1 2 1( ) ( ) ( ) ( )+ ⇔ +                        (10) 
ahol M1 a precipitálandó fémion, M2 a redukáló/kiejtı  szerként választott szilárd 
cementáló fém és R a szerves extrahálószer (TBP, D2EHPA, stb.). Ezzel a 
megoldással csökkenteni lehet az oldószeres extrakciós elválasztási m

ő
veletek számát 

(elvileg ugyanis teljesen elmaradhat a vizes fázisú reextrakciós m
ő

velet), s ezáltal 
javulhat a teljes fémkinyerési eljárás gazdaságossága is. 
 

A kontaktredukciós precipitációs m
ő

veletek tervezéséhez, intenzifikálásához és 
optimálásához ugyanakkor a lejátszódó folyamatok mechanizmusát is ismernünk kell. 
A cementáció végbemenetelének egyik újabb elméleti leírása az elektrokémiai 
korróziós folyamatok modellezésénél is használt keverékpotenciál hipotézisen alapul 
[33]. E modell érvényességének kísérleti bizonyítására illetve a kontaktredukciós 
folyamat mechanizmusa felderítése céljából már többen [34-37] és sok 
hirometallurgiai szempontból fontos rendszeren végeztek olyan forgó 
korongelektródos laboratóriumi méréseket, amely bizonyítottan az egyik 
legalkalmasabb kísérleti módszer a cementációs folyamat kezdeti lépéseinek 
tisztázására. Az ipari cementációs reaktorokban lejátszódó jóval összetettebb 
kontaktredukciós kémiai precipitációs folyamatok vizsgálatára viszont csak a 
közelmúltban tettek kísérletet néhányan [38-40]. A gyakorlatban használt cementációs 
reaktorokban lejátszódó összetett folyamatok ugyanis - különösen a kezdeti periódus 
utáni állapotot, illetve folyamatokat tekintve - az alábbi okok miatt nem modellezhetı k 
kielégítı en pusztán csak a keverékpotenciál elmélettel:  
• a ténylegesen reagáló határfelületek menti hidrodinamikai viszonyok és az 

anyagtranszport folyamatok nagyon bonyolultak és idı ben is változnak, 
•   a teljes szilárd-oldat határfelület és az adott idı pillanatban reagáló aktív felület-

részek nagysága egyaránt változik az idı ben, 
•  az elektrolitoldat összetételének változása módosítja az ionaktivitásokat és a 

transzport folyamatokat, 
•    a valóságos rendszerekben az elektrokémiai redox folyamatok mellett számolni kell 

a lehetséges oldatfázisú komplexképzı dési, hidrolitikus és kémiai redukciós mellék 
reakciókkal is, 

•    felületi lerakódások képzı dhetnek és 
•  a reakció-határfelületek lokális hı mérséklet-eloszlása és nyomás viszonyai is 

változnak (idı ben nehezen követhetı , fluktuáló módon) a folyamat elı rehaladtával. 
 
 Egy jól kevert (pl. a 8. ábrán vázolthoz hasonló felépítés

ő
) poradagolásos 

kontakredukciós precipitációs reaktorban végbemenı  folyamatok leírására jó 
közelítéssel mégis alkalmas lehet és ajánlható az alábbi módszer[40]. Az esetek 
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többségében ugyanis az oldatból a cementálószer felületére kiváló fémion 
koncentrációjának csökkenése (C(t) ill. C°t=0) a 
 
     dC/dt = - a kmC = - a*m kmC ,   illetve integrálva  a     C/C° = exp( - a*m kmt)       (8) 
 
alakú egyenlettel - elsı rend

ő
 kinetikát feltételezve - formálisan leírható és az adott 

körülmények között állandó érték
ő

nek vett km (bruttó) anyagátadási együttható mellett 
szorzótényezı ként szereplı  a*m(t) paraméter illesztésével a reduláló fémpor összes 
aktív katódos felületének idı beli változása (csökkenése) is figyelembe vehetı , ahol a* 
a cementálószer tömegegységre számított teljes határfelületét és m pedig az egységnyi 
reaktor- ill. szuszpenziótérfogatban foglalt tömegét jelöli. Azonos szemcseméret

ő
 (d) 

és gömbszer
ő

 cementáló por esetén   a* = 6/ρMed  és például egy lapátkeverı s reaktor 
és egy jól és egyenletesen kevert szuszpenziós (steady state) rendszer jellemzı  
paramétereinek ( V, L, N, Npo, є ; ν, D) függvényében a  km  anyagátadási együttható is 
kifejezhetı  az alábbi, dimenzió nélküli tagokat tartalmazó Frossling egyenlettel:  
 

Sh = A + B Reα Sc1/3 ,                                              (9) 
 

ahol a Sherwood szám:  Sh = km d/D,  a  Reynolds szám:  Re =  є 1/3 d4/3 /ν   és a 
Schmidt szám:  Sc = ν/D ;  A értéke 2, ha a szabad konvekciós hatásokat el lehet 
hanyagolni, a   B  és az  α  állandókat pedig kísérletileg kell meghatározni. ( V az oldat 
össztérfogata, L  a keverı lapát jellemzı  mérete, N a keverési sebesség, Npo a keverı  
teljesítményszáma és є  a folyadék tömegegysége által felvett energia: є  = Npo N

3 L5/V;  
ν  az oldat kinematikai viszkozitása, D pedig a diffúziós együttható.) Ennek alapján 
különbözı  keverı s cementáló reaktorok összehasonlítására is mód nyílik. 
 
 A fentebb áttekintett elvek figyelembe vételével, laboratóriumi körülmények 
között vizsgáltuk egy poradagolással dolgozó kis méret

ő
, szakaszos üzem

ő
 

kevertágyas reaktorban a kontaktredukciós precipitációs folyamat elı rehaladását 
különbözı  kiindulási feltételek mellett. Megállapítható volt, hogy a reaktortér 
ultrahang-besugárzása még nagy háttérelektrolit (ZnSO4) koncentráció esetén is 
hatásosan növelte a cementálás jóságát (17. ábra). 

 
17. ábra  Rézszennyezés csökkentése cinkporos kontaktredukciós  

precipitációval cink-szulfátos oldatokban 
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   18. ábra Cinkpor elektronmikroszkópos             19. ábra  Cinkporral cementált réz  
                        felvétele                                           elektronmikroszkópos felvétele 
 
A cinkporos laboratóriumi modell kísérleteknél használt cementálószer és a dendrites 
szerkezet

ő
 réz termék elektronmikroszkópos felvételein (18-19. ábra) jól látható, hogy 

különösen a réz szemcsézete volt nagyon finom. Ilyen típusú rendszerek, azaz 
finomszemcsés fémpor keverékek nedves közegbı l történı  szeparálására csaknem 
kizárólagosan a flotálás [19,41] látszott alkalmas módszernek (20. ábra). 
 
 1: Zn flotálása 0,1 g/dm3 kálium-etilxantáttal 
 2: Zn flotálása 0,1 g/dm3 kálium-etilxantáttal 1g/dm3 ZnSO4 jelenlétében 
 3: Cu flotálása 0,1 g/dm3 kálium-etilxantáttal 1g/dm3 ZnSO4 jelenlétében 
 4: Zn flotálása 0,1 g/dm3 Aero Promoter 845 -tel 
 5: Zn flotálása 0,1 g/dm3 Aero Promoter 845 -tel 1g/dm3 ZnSO4 jelenlétében 
 

 
 

20. ábra  Finomszemcsés réz és cink flotálhatósági vizsgálata flotálócsı ben 
Kihozatal: m = m(t), habképzı : amilalkohol (1 g/t), pH = 5 (H2SO4), levegı : 1,4 dm3/h 
 
Látható (20. ábra, 2,3 görbék), Hogy a vizsgált cinkszulfátos oldatból etilxantát flotáló 
reagenst használva jó hatásfokkal elkülöníthetı  volt a szuszpendált szilárd fázisú réz a 
finom szemcsézet

ő
 cementálószer (cinkpor) maradékától. 
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 2.3. FÉMTARTALMÚ HULLADÉKANYAGOK HIDRO- ÉS ELEKTRO-
        METALLURGIAI FELDOLGOZÁSA 
 

A hidrometallurgiai módszereket sikeresen lehet alkalmazni fémmel bevonatolt 
elhasználódott termékek és egyéb fémtartalmú hulladékanyagok értékes és újra-
hasznosítható fémtartalmának visszanyerésére is. A nemesfémeket hagyományosan 
felhasználó termékek és gyártási folyamatok esetében ezek az eljárások már 
részleteiben is finoman kidolgozottak és mára a világban szinte mindenhol be is 
vezették ı ket. (Egyetlen kivétel talán az elhasználódott mikroelektronikai eszközök 
nemesfémtartalmának nagybani visszanyerése, de itt sem elsı dlegesen a metallurgiai 
eljárástechnikai megoldások hiányoznak, hanem inkább a begy

ő
jtés és 

hulladékelı készítés területén szükséges és várható jelentı sebb elı relépés.) 
 
  2.3.1. Ónozott bádoghulladék újrahasznosítása 
 

A nem nemesfémek újrahasznosítása területét illetı en egy sikeres hidro- és 
elektrometallurgiai eljárásfejlesztési példa az ónozott bádoghulladékok óntartalmának 
visszanyerése. Az ón drága fém, érckészletei is viszonylag szerények és gyakorlatilag 
a világ egyetlen egy területére koncentrálódnak, s ez utóbbi ok miatt is rendkívül 
fontos az ón minél nagyobb arányú visszanyerése. (Emellett hosszabb távon az acélok 
minı ségét is ronthatja, ha óntalanítás nélkül olvasztják be ezeket az acélhulladékokat.) 

A másodlagos ónkinyerés számos iparilag kipróbált módszere közül ugyanakkor 
csak a lúgos hidrometallurgiai eljárások tekinthetı k gazdaságos megoldásnak, 
amelyek viszonylag egyszer

ő
 szerkezet

ő
 és anyagú berendezésekkel biztosíthatják a 

szelektív ónkinyerést. A nátrium-hidroxidos leoldás és a lúgos közegben végzett 
elektrolízis hatékonyságának összehasonlítására, és az alapvetı  folyamatok 
meghatározására a közelmúltban a Fémkohászattani Tanszéken széleskör

ő
 

laboratóriumi vizsgálatokat végeztünk, amihez egy különleges forgókorongos 
reaktoredényt és az elektrolitikus fémkinyerés vizsgálatára alkalmas elektrolizáló 
cellát állítottunk össze [42]. 

Oxidálószer jelenlétében és lúgos közegben (pl. nátrium-hidroxid vizes 
oldatában) az acéllemezt borító ónbevonat szelektíven leoldható: 
 

Sn Sn e= ++ −2 2 ,                                              (11) 
 
ahol az anódos reakcióban felszabadult elektronokat a párhuzamosan folyó katódos 
reakció elfogyasztja: 
 

0 5 2 22 2, O H O e OH+ + =− − .                                      (12) 
 
A vizes közegben további reakciók révén bisztannát ionok képzı dnek: 
 

Sn OH HSnO H O2
2 23+ − −+ = + ,                                  (13) 

így a bruttó reakció: 

2 2 22 2Sn OH O HSnO+ + =− −  .                                 (14) 
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Noha az Sn(II) könnyen oxidálódik az oldatban: 
 

                        HSnO OH O SnO H O2 2 3
2

2
1

2
− − −+ + = + ,                           (15) 

 
mégis az oldott ón jellemzı  oxidációs száma kettı  lesz, ameddig az oldat fém ónnal 
van érintkezésben: 

[ ] [ ]SnO Sn H O HSnO3

2

2 22
− −+ + = ,                         (16) 

 
A kísérleti eredmények (21-22. ábra) bizonyították, hogy a NaOH felesleget 
tartalmazó oldatokban az ónnak a heterogén kémiai folyamatban való oldódási 
sebességét, az (11-14) egyenletek szerint feltételezett mechanizmus alapján, a reakció 
számára rendelkezésre álló oxigén szabja meg. A levegı vel és a technikai oxigénnel 
végzett öblítésre vonatkozó görbék nagy arányú eltérése arra utal, hogy a határfelület 
oxigénellátása elsı sorban az oldattal érintkezı  oxigén parciális nyomásától függ. A 21. 
ábrából az is kiolvasható, hogy a NaOH koncentráció növelése a 0,1 M feletti 
tartományban jelentı sen csökkenti az oldódási reakció - vagyis az oxigéntranszport - 
sebességét. (A 21-22.ábrán  A  a korong alakú minta felülete és  n  a fordulatszáma.)  
 

 
                       21. ábra                   22. ábra 
  A kémiai leoldás során oldódott ón             Az ón oldódásának sebessége a korong 
tömege az idı  függvényében 353 K-en            forgási sebessége függvényében (353 K, 
     (A = 3,8 cm2,  n = 352 min-1)                          A = 3,8 cm2,   0,1 M NaOH, 1 bar O2) 
 
 Az ón oldódására Lee és Lawson [43] által feltételezett mechanizmussal 
összhangban, a 22. ábrán szemléltetett kísérleti eredmények igazolják az anyag-
transzport meghatározó szerepét. A mérési pontokra fektetett regressziós függvény 
paraméterei szerint a folyamat sebessége jó közelítéssel arányos a korong forgási 
sebességének a négyzetgyökével. Így teljesül a diffúziós lépés meghatározó jellegére 
az adott rendszerre vonatkozó Levich kritérium [44]: 

 
( )j D C Ci= −−0 62 2 3 1 6 1 2, / / /ν ω ,                                       (17) 

ahol j az anyagfluxus (mol cm-2 s-1), D a diffúziós állandó (cm2 s-1), C az oldat 
belsejében, Ci pedig a fém/oldat határfelületén ( i) érvényes koncentrációja az 
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oxigénnek. Az oldat kinematikai viszkozitása ν (cm2 s-1), és a korong forgási 
sebessége ω (rad s-1). 
 A kísérleti körülmények között a hı mérsékletnek viszonylag gyenge hatása volt 
az oldódásra. Az Arrhenius egyenesek alapján meghatározott bruttó aktiválási energiák 
kis értéke (Eakt = 8,3 kJ/mol), szintén megerı síti a diffúzió által meghatározott 
mechanizmus feltevését. 
 A kísérletek során alkalmazott legkedvezı bb feltételek mellett ( 0,1 M NaOH,  

1 bar O2,  80 °C, 352 min-1), az elért legnagyobb oldódási sebesség 5,9 µm/h volt, 
levegı  befúvás esetén pedig ez az érték 1,9 µm/h  volt. A gyakorlatban a fémdarab 
forgatása helyett az oldószer megfelelı  mozgatását célszer

ő
 alkalmazni az 

anyagtranszport gyorsítására, amely feladat a gázbevezetés megfelelı  kialakításával is 
megoldható. 
 Az óntalanítással nyert oldatok tisztítása, az ólom, vas és antimon tartalom 
eltávolítása, végezhetı  például Na2S vagy H2S adagolással, melynek eredményeként 
ezek a szennyezı k, kevés ónnal együtt, szulfidos alakban kicsapódnak. Ez a csapadék 
kohászati technológiákkal hasznosítható. 
 A tisztított oldat feldolgozása során elı állítható ónvegyület, illetve fémes ón 
termék. A nátrium-sztannát oldatból CO2-dal ón-dioxid formájában választható le az 
ón: 

Na SnO CO SnO Na CO2 3 2 2 2 3+ = + .                                       (18) 

A szénsavazáskor keletkezı  Na2CO3 kausztifikálásával NaOH nyerhetı  vissza: 

( )Na CO Ca OH CaCO NaOH2 3 2 3 2+ = + .                                   (19) 

A kiszárított ón-dioxidot redukálni lehet karbonnal, és a termék rafinálás után 
értékesíthetı . 
 A tisztított oldatból közvetlenül ónt lehet kinyerni oldhatatlan anódos 
elektrolízis alkalmazásával. Az elektrolitos kinyerés esetén viszont célszer

ő
 lehet az 

ónozott acélhulladék óntartalmát egyazon berendezésben anódosan leoldani, mely 
megoldás folyamat paramétereinek meghatározására ugyancsak végeztünk 
laboratóriumi kísérleteket[45]. 
 Az egylépéses elektrokémiai módszerrel a lúgos sztannát/sztannit elektrolittal 
végzett elektrolízis hatékonysága erı sen függött az alkalmazott árams

ő
r

ő
ségtı l és a 

hı mérséklettı l. Megfelelı  minı ség
ő

 szivacsos ón leválasztását az alkalmazott 
körülmények között 80 %-nál nagyobb áramhatásfokkal tudtuk megvalósítani. A 
bevonat-ón anódos leoldásának sebessége jóval nagyobb volt, mint a kémiai leoldás 
esetében; s a laboratóriumi kísérletek arra is rávilágítottak, hogy az üzemi 
megvalósítás során gondosan ügyelni kell az anódkosárba adagolt ónozott 
bádoghulladék elı készítésére és az elektrolízis folyamat-szabályozására. 
 
  2.3.2. Cinktartalmú metallurgiai hulladékok újrahasznosítása 
 
 Az acélhulladék betétbı l dolgozó elektroacélm

ő
vek egyik, mind a mai napig 

nem megoldott problémája az elektroacélgyártás porának általában nagy (15-25%) 
cinktartalma, amely esetenként nem elhanyagolható mennyiség

ő
 ólom- és 

kadmiumtartalommal is párosulhat. A betét cinktartalmának legnagyobb részt a 
horganyzott acélhulladék a forrása. Ilyen típusú acélhulladék napjainkban például 
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egyre nagyobb mennyiségben keletkezik a bontásra kerülı  gépkocsik horganyzott 
acéllemez elemeibı l. Többen javasolták [46] a horganyzott acélhulladékok 
elektroacélgyári visszajáratás elı tti cinktelenítését és ezzel párhuzamosan a cink 
visszanyerését, s elvileg ez a kettı s feladat az ónozott bádoghulladékok 
újrahasznosításának fentebb ismertetett módszeréhez hasonlóan, alkalmasan 
összeállított hidro- és elektrometallurgiai m

ő
veletekkel is megoldható, hiszen - 

alkalmas oxidálószer jelenlétében - a fém horgany is viszonylag könnyen és 
szelektíven leoldható lúgos közegben az acéllemez-hulladékok felületérı l. Ezzel az 
elı kezeléssel pedig az óntalanított bádoghulladékhoz hasonló minı ség

ő
 

(elı kezelt/elı készített/tisztított) acélhulladékot lehet elı állítani. A cink visszanyerése 
elektrolízissel szintén megoldható, közvetlenül a lúgos oldatból is, de sem a katódfém 
állaga (többnyire csak kevéssé összefüggı , porszer

ő
 bevonat keletkezik), sem a 

tisztasága nem megfelelı [47], így az elektrometallurgiai cinkvisszanyerés 
gazdaságossága sem kedvezı . (Mindamellett érdemes itt azt is megjegyezni, hogy 
ennek nem elsı dlegesen technikai-technológiai jelleg

ő
 az oka, hanem az, hogy a cink 

világpiaci ára sokkal alacsonyabb, mint a hasonló metallurgiai eljárási elv szerint 
visszanyerhetı  óné.) 
 A további kutatásoknak e területen is a minél gazdaságosabb és minél 
hatékonyabb oldattisztítási/oldatkezelési m

ő
veletekre, továbbá az elektrometallurgiai 

fémvisszanyerı  berendezés (elektrolizáló cella) konstrukciós kialakításának 
fejlesztésére kell elsı dlegesen irányulnia, s ilyen irányú kutatásokat – nemzetközi 
kooperációban – el is indítottunk a Fémkohászattani Tanszéken. 
 Az acélhulladékból dolgozó elektroacélm

ő
vek kibocsátott porát ugyanakkor 

mindenképpen kezelni kell, s a szóbajöhetı  hidrometallurgiai módszerek közül a 
közelmúltban a Tanszéken az ammónium-kloridos lúgzáson és elektrolitikus 
fémkinyerésen alapuló eljárás optimális paramétereinek meghatározására irányuló 
laboratóriumi kísérleteket végeztünk el [48,49] egy adott hulladékpor mintán. 
Megállapítottuk, hogy forró (~ 65 °C) ammónium-kloridos lúgzással mintegy 60 perc 
alatt kioldható a szabad cink-oxid, de a kötött cink (például cink-ferrit) - a szállópor 
pirometallurgiai elı kezelése nélkül - ezzel a módszerrel nem feltárható. 
 
 Az elektroacélgyártási cinktartalmú hulladékanyagoknál technológiailag 
könnyebben kivitelezhetı nek véljük a t

ő
zi horganyzó üzemekben keletkezı  és az 

acélgyártási cinktartalmú hulladékoknál tisztább és jóval nagyobb cinktartalmú 
(keménycink, alsó- és felsı salak) hulladékanyagok elektrometallurgiai módszerekkel 
történı  újrahasznosítását. Erre irányuló laboratóriumi kísérleteinket – szintén 
nemzetközi együttm

ő
ködés keretében - a közelmúltban kezdtük meg. 
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3. FELÜLETMÓDOSULÁST EREDMÉNYEZ
İ

 FOLYAMATOK FÉM/OLDAT  
 RENDSZEREKBEN 

 
 
 Az összetett és elektrokémiai jelleg

ő
 szilárd/oldat határfelületi folyamatok 

közelebbi vizsgálatára elı ször Wagner és Traud [50] javasolta a keverékpotenciál 
elméletet. A keverékpotenciál fogalmát napjainkig leggyakrabban a fémek és 
ötvözetek spontán oldódási/degradációs (azaz korróziós) folyamatainak értelmezésére 
alkalmazták. (Lásd például a korróziós szakirodalomból jól ismert, un. Evans 
diagramokat [51].)  
 A keverékpotenciál elmélet szerinti árams

ő
r

ő
ség-potenciál viszonyokat és az 

Emix keverék potenciálok kialakulását vázlatosan a 23.ábra szemlélteti a 
kontaktredukciós fémleválasztási (ún. cementációs) folyamatra, az anódos fémoldódás 
folyamatára és egy szulfidásvány oxidatív lúgzásának (kioldásának) folyamatára. Ez 
utóbbi folyamatok már egyértelm

ő
en az elméletnek a korróziós jelenségekhez képesti 

kiterjesztését jelentik többféle hidro- és elektrometallurgiai folyamatra. 
 

 
 

23. ábra  Keverékpotenciálok kialakulása a kontaktredukciós(cementáció) (a),  
a fémoldódási (b), és az ásványlúgzási (c) folyamatok során 

 
 A 23. ábra  a) része azt az (”ideális”) esetet szemlélteti, amikor mind az Aa 
anódos, mind az Ac katódos felületrészek, továbbá maga a vizes közeggel érintkezı  
szilárd anyag (minta, ill. munkaelektród) teljes A felülete is azonos nagyságúak. A 
görbék két, egymástól független fémelektród (egy Me1 illetve egy Me2 elektród)  E-j  
potenciál-árams

ő
r

ő
ség adatait mutatják egyazon diagramon feltüntetve. A 

kontaktredukciós (cementációs) folyamatnál az Emix potenciál annak a metszéspontnak 
felel meg, ahol a teljes anódos és katódos áramok megegyeznek, vagyis  Aj = Aaja = -
Acjc . (E kifejezésben az anódos (ja) illetve katódos (jc) árams

ő
r

ő
ségek mellett szereplı  

j árams
ő

r
ő

séget szokták korróziós árams
ő

r
ő

ségnek is hívni.) Az  Emix  potenciálhoz 
tartozó ηa  anódos túlfeszültséget (pozitív mennyiség) és az  ηc  katódos túlfeszültséget 
(negatív) szintén jelöltük. Ennél a potenciálnál érvényes, hogy 
 

η ηa c E E E− = − =0 1 0 2, , ∆                                             (20) 
 
A 23. ábrán az E potenciál tengellyel közel párhuzamosan futó görbeszakaszok olyan 
tartományokat jelölnek, ahol a diffúziós transzport folyamatok a sebesség-
meghatározók és ilyenkor az árams

ő
r

ő
ség már független a potenciáltól: 
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[ ] [ ]( )j
FD

Me Me
i

= −+ +2 1
1
2

1
2

δ
,                                         (21) 

 
ahol  δ   a diffúziós határfelületi réteg vastagsága,  F  a Faraday állandó és D1 az 
Me1

2+ fémion diffúziós együtthatója. A diffúziós határárams
ő

r
ő

ség  (jL,1) arra az esetre 
vonatkozik, amikor a fém/oldat határfelületen ( i) sokkal kisebb a fémion-
koncentráció, mint.az oldatfázis belsejében: 
[Me1

2+] i << [Me1
2+], amikoris írható, hogy 

 

j
D F

MeL, 1 1 1 22
= − +

δ
,                                            (22) 

továbbá az utóbbi két egyenletbı l adódik, hogy 
 

[ ]
[ ]
Me

Me

j

j
i

L

1
2

1
2

1

1

+

+
= −

,

 ,                                             (23) 

amibı l az un. koncentrációs(vagy diffúziós) túlfeszültség(ηd)  
is könnyen számítható[52]: 
 

[ ]
[ ]ηd

iRT

zF

Me

Me
=

+

+
ln

1
2

1
2

                                           (24) 

 
 A vizes közeg oldali δ  határfelületi tapadóréteg az oldatfázis hidrodinamikai 
jellemzı inek ismeretében számítható [44]. 
A laminárisan és a szilárd fázisú anyag sima és sík felületével párhuzamosan áramló 
oldat diffúziós határfelületi rétegének δ  vastagságára és ennek értékénél sokkal 
nagyobb felület

ő
 síklap élétı l x távolságban például közelítı leg érvényes, hogy 

 
δ ν≈ 3 1

1 3( / ) //D v x u,                                          (25) 
 
ahol u az oldat áramlási sebessége és ν a kinematikai viszkozitása. A laboratóriumi 
vizsgálatoknál gyakran alkalmazott forgókorongos minták sík felületén kialakuló 
hidrodinamikai határfelületi réteg δ  vastagsága pedig az alábbi: 
 

δ ν ω≈ −1 6 1 1 1 3 1 6 1 2, / / /D   ,                                        (26) 
 
ahol ω (rad s-1) a szögsebesség [53]. 
 
 A  23. ábra  b) része a fémoldódásnak azt az esetét szemlélteti, amikor az oldat 
C1 ... C4 koncentrációban a fémionnal MeCn

(y+nx) összetett vegyületet képzı   
komplexképzı  reagenst (Cx-) és oxidálószert (ox) is tartalmaz, mely oldott 
komponensek mindegyikének a fém felületéhez kell diffundálnia ahhoz, hogy a 
fémoldódás folyamata lejátszódjék. Ezen az ábrarészen az áram-s

ő
r

ő
ségek abszolút 
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értéke van feltüntetve (j = ja és j = -jc). Az anódos oldódás folyamatára felírható az 
alábbi reakció: 
 

Me0 + nCx- = [MeCn]
(y-nx) + ye- ,                               (27) 

 
míg a katódos folyamat az oxidálószer redukálódására vonatkozik. Mindkét 
részfolyamat  j-E görbéje vízszintesbe hajlik, mely tartományokban mind az anódos, 
mind a katódos folyamat sebességét a diffúzió határozza meg. A komplexképzı  
reagens C1→C4 koncentrációinak a növekedésével a  jL,C határárams

ő
r

ő
ségek is 

növekednek, s amikor a  jL,C  értéke nagyobbá válik a  jL,ox  értékénél, az Emix 

keverékpotenciál ugrásszer
ő

en változik. Ilyen hírtelen változás a folyamat 
mechanizmusa megváltozására utal. Az ábrán feltüntetett esetben például az Emix,3 
keverékpotenciálig az anódos részfolyamat által vezérelt reakció a katódos folyamat 
által meghatározottá válik és a C4 koncentrációjú oldatban már az Emix,4 
keverékpotenciál adódik. Ilyen jelleg

ő
 viselkedést több fém oldódásánál meg lehet 

figyelni. Hidrometallurgiai szempontból is legfontosabb példa az arany cianidos 
lúgzása, amikoris a  Cx- komplexképzı  ionok a CN-  anionokat jelölik és az  `ox` 
jelentése ilyenkor legtöbbször  az lúgzó oldatban oldott oxigén. 
 A 23.ábra  c) része arra az esetre vonatkozik, amikor oxidálószer jelenlétében 
egy fémszulfid  Emix  keverékpotenciálnál anódosan oldódik. Szulfidásványok 
hidrometallurgiai feldolgozásánál leggyakrabban elı forduló ilyen reakciók (anódos 
folyamatok) az alábbiak: 
 

MexS = Mex-1S + Me2+ + 2e-                                    (28) 
MeSx = Me2+ + xS + 2e-                                           (29) 

 
MeSx + 4xH2O = Me2+ + xSO4

2- + 8xH+ + (2+6x)e- .                      (30) 
 
Az Emix  keverékpotenciálhoz rendelhetı  katódos folyamat az oxidálószer, például a 
vizes közegben oldott O2 vagy Fe3+ redukciója lehet. A  23. ábra  c) részén konkrétan 
egy Me3+/Me2+ redox rendszer árams

ő
r

ő
ség-potenciál görbéit vázoltuk, ahol a  jL,3 

határárams
ő

r
ő

séggel jellemezhetı  szakaszon a Me3+ ionok, míg a jL,2 -vel jellemezhetı  
szakaszon a Me2+ ionok diffúziója a sebességmeghatározó folyamat. Ebben a 
szemléltetı  példában felrajzolt Emix  keverékpotenciál az Me3+ oxidálószer diffúziós 
határárams

ő
r

ő
ség-tartományába esik, s az ehhez kapcsolt reakció, azaz a MeSx 

fémszulfid anódos oxidációja pedig egy töltésátlépési folyamat. 
 

 
 
 3.1. ELEKTROKÉMIAI VIZSGÁLATOK 
 
 A Fizikai Kémiai Tanszéken megkezdett korróziós vizsgálatainkhoz[54] 
hasonló polarizációs módszerek alkalmazásához a Fémkohászattani Tanszéken a 
kiépítés alatt lévı  Felülettechnikai Laboratóriumban is szükséges volt kialakítani a 
megfelelı  elektrokémiai és elektrometallurgiai laboratóriumi vizsgálati feltételeket. 
Ennek keretében állítottuk üzembe az EF 2105 típusú potenciosztátot, amelyhez 
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számítógépes vezérlı  és adatgy
ő

jt ı -értékelı  rendszert (IEMEAS) is csatlakoztattunk. 
Ebben a Fémkohászattani tanszéki laboratóriumban az elmúlt években - a fentebb 
vázolt elméleti alapokra építve - több olyan sorozat mérést is végeztünk, amelyek 
spontán passziválódott vagy alkalmas felületmódosítási kezeléssel passzivált 
fémminták felületi állapotának korróziós minı sítı  vizsgálatát és végsı  soron a 
degradációs folyamat mechanizmusának feltárását célozták. 
 
 
  3.1.1. Lyukkorróziós hajlam meghatározása potenciodinamikus  
            módszerrel 
 
 Korrózióálló acélok anyagkiválasztást célzó vagy adott próbadarabok sorozatát 
minı sítı  összehasonlító vizsgálatára alkalmas olyan módszert kerestünk, amellyel 
viszonylag gyorsan és megbízhatóan lehet mérni az anyagok lyukkorróziós hajlamát 
vizes közegben laboratóriumi körülmények között. 
 Négy különbözı  összetétel

ő
 acélmintán nitrogénnel telített 3,5 %-os nátrium-

klorid-oldatban a nyugalmi (korróziós) potenciáltól kezdve regisztráltuk az 
árams

ő
r

ő
ség-potenciál görbéket 25 mV/min sebességgel mindkét irányban (24. ábra). 

 

 
 

24. ábra   Acélminták  anódos polarizációs potenciodinamikus görbéi  
vizes NaCl oldatban szobahı mérsékleten  

(ESCE: a telített kalomel elektródhoz viszonyított potenciálok) 

 
A 24. ábrán a szaggatott vonallal jelölt 0,05 mA/cm2-es árams

ő
r

ő
séghez tartozó ún. 

letörési potenciálok (Eb) illetve az Erp kritikus lyukkorróziós potenciálok értékei 
alapján a vizsgált acélok lyukkorrózióval szembeni stabilitására a következı  sorrendet 
lehetett megállapítani a vizsgált nemoxidáló vizes közegben: 
 

KO 36Ti > X6Cr17(~KO 3) > X12CrMoS17(~KO 3S) >> KO 13. 
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  3.1.2. Kromátozással felületkezelt galvánhorgany bevonatok vizsgálata 
 
 Üzemi savas horganyfürdı ben (VT Galvano Plastic Kft., Székesfehérvár) 
mintegy 10 µm vastagságban horganyzott acél próbalemezeket négy féle üzemi 
kromátozó fürdı ben utókezeltünk, majd a tanszéki elektrometallurgiai vizsgáló 
laboratóriumban összeállított mérı rendszerrel polarizációs görbéket vettünk fel [55]. 
A nátrium-szulfátot tartalmazó (0,5 mol/dm3)  és kénsavval pH = 4,0-re savanyított, 
enyhén korrozív vizes közeggel szembeni viselkedésének összehasonlító elemzése 
céljából a 25. ábrán láthatóhoz hasonló polarizációs görbéket regisztráltunk minden 
mintánál, majd a korróziós potenciálok és korróziós áramok (illetve az Rp, un. 
polarizációs ellenállások) alapján minı sítettük a kromátrétegek vizes közeg

ő
 

degradációjával szembeni ellenállását az adott körülmények között: 
 

 sárga kromát ≈ zöld kromát > fekete kromát > kék kromát 
Rp =         12,5                   7,1                   4,2                  3,7  kΩ 

     Ecorr =          -1,04              - 0,99                - 1,0               - 1,1 VSCE 
 

 
 

25. ábra 
Zöld kromáttal utókezelt galvánhorgany bevonat polarizációs görbéje 

∆E potenciállépés: 0,001 V, ∆t = 100 s, próbák felülete: 1 cm2 
(Az E potenciál értékek a telített kalomel elektródhoz (ESCE=0,242 V) viszonyítottak) 

 
A korróziósebesség és az Rp közötti kapcsolatot, amelyet Stern és Geary határozott 
meg elı ször[52], kifejezhetı  az alábbi formában is: 

1 2 303

R
j

p

a c

a c

=
+, ( )β β

β β
= 

j

K
,    (31) 
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ahol  j  a (korróziós) árams
ő

r
ő

ség, βa és βc az anódos, illetve katódos részfolyamat 
Tafel-szakaszának meredeksége, mely utóbbiak - adott rendszerre és állandó 
hı mérsékleten - összevonhatók egy K állandóba. Látható, hogy a j árams

ő
r

ő
séggel 

jellemezhetı  korróziósebesség fordítottan arányos az Rp polarizációs ellenállással. E 
módszer egyébként önmagában csak az egyenletes korrózió esetében és számos 
megszorító feltétel teljesülése esetén ad hiteles jelzı számot egy-egy adott rendszerben 
végbemenı  kémiai degradációs folyamatra, ezért az Ecorr potenciál adatokat is 
figyelembe véve, a sárga és a zöld kromátos utókezelés tekinthetı  a két legjobb 
eredményt adó felületkezelésnek. Ez összhangban van a gyakorlati, hosszan tartó 
"kitéti", vagyis a tényleges igénybevételek mellett szerzett tapasztalatokkal. 
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 3.2. MIKROBIOLÓGIAI DEGRADÁCIÓS FOLYAMATOK FÉMEK    
                  MEGMUNKÁLÁSA SORÁN  
 
 
 A biohidrometallurgia vizes közeg

ő
 fémkinyerési/feldolgozási technológiák 

egyik nagyon ígéretes, de mind a mai napig még nem eléggé kihasznált ága [56]. Az 
ércfeldolgozásban elı nyösen kihasználható bakteriális folyamatok ugyanakkor máshol 
kifejezetten károsak is lehetnek. Fémszerkezetek mikrobiológiai korróziós okok miatti 
tönkremenetelére számos példát [57-59] lehet találni. Vizes közeggel, például o/v 
típusú h

ő
t ı -kenı folyadékokkal érintkezı  fémmegmunkáló m

ő
veleteknél is számolni 

kell ez utóbbi jelenségekkel. A Fizikai Kémiai Tanszéken alakult csoport egyik 
tagjaként a megbízó (MGM, Debrecen) szakembereivel közösen tanulmányoztuk[60] a 
csapágygyártás köszörülési megmunkáló m

ő
veleteinél (26. ábra) tapasztalt felületi 

elváltozások (például az un. ”vörös foltosodás” és különösen az ún. ”fekete 
foltosodás”) okait. Ezeket az önként végbemenı  felületmódosulási jelenségeket 
egyértelm

ő
en mikrobiológiai folyamatokkal lehetett összekapcsolni. 

 

 
26. ábra 

A csapágygy
ő

r
ő

 gyártás és a csapágy szerelés különbözı  munka- 
fázisaiban alkalmazott h

ő
t ı -kenı  és mosófolyadékok 
 

 A baktériumok életm
ő

ködése által katalizált elektrokémiai (oxidációs-
redukciós) folyamatok eredményeként kialakult foltok (27-28.ábra) 
elektronmikroszkópos és mikroszondás vizsgálatai közvetetten, míg a mikrobiológiai 
vizsgálatok perdöntı en bizonyították, hogy a fekete foltosodás a ként anyagcseréjében 
felhasználó baktériumok életm

ő
ködése hatására keletkezett [60]. 

 

 
           27. ábra                                                       28. ábra  
     A fekete folton belül (N = 1000x) az   A kénatomok eloszlása a   27.ábrán 
         1. pontban: Fe, Cr és sok S, a       látható területen (N = 2000x) 
         2. pontban: Fe, Cr, kevesebb S 
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 A h
ő

t ı -kenı  folyadékok vizes fázisában tenyészı  baktériumtörzsek 
életm

ő
ködése hatására megváltozik e vizes közeg kémiai összetétele, elektromos és 

dielektromos jellemzı i, pH-ja és redoxpotenciálja is. Ezeknek az oldatsajátságoknak a 
folyamatos mérése révén is elvileg lehetı ségünk lenne indikálni a bakteriális 
fertı zı dés elı rehaladtát és ezt is figyelembe véve irányítani a szükséges beavatkozást. 
Ilyen jelleg

ő
 laboratóriumi vizsgálatokat (szulfidion-koncentráció mérése ionszelektív 

elektróddal, folyamatos pH-mérés, folyamatos elektromos vezetésmérés, stb.) nagy 
számban végeztünk is a kutatási program keretében, de végül a monitoring rendszer 
kialakításához csak másodlagosan alkalmazandó eszközökként jelöltük meg ezeket a 
módszereket [61], mivel a h

ő
t ı -kenı  folyadékok (emulziók) olajos fázisa esetenként 

bizonytalanná teheti a meghatározásokat, amennyiben az olajos és vizes fázisok 
szétválasztása nélkül akarnánk elvégezni ezeket a méréseket. 
 
 Vizsgálataink alapján az is egyértelm

ő
vé vált, hogy a fekete foltosodást kiváltó 

mikróbák életfeltételeinek kialakulását egy mikrobiológiai anyagcserelánc 
következményének lehet tekinteni, melynek során elı bb az aerob baktériumok 
szaporodnak el a fémmegmunkáló folyadékban. A kevéssé átlevegı zı dı , illetve a 
külsı  levegı t ı l elzárt helyeken tehát ezek az aerob mikróbák mintegy elı készítik az 
anaerobok számára kedvezı  életfeltételeket (29.ábra).  
 

 
 
 

29. ábra 
Az oldott oxigéntartalom és a baktériumszám  

változása h
ő

t ı -kenı  folyadékokban 
 
 Mivel a csapágygy

ő
r

ő
 gyártási és szerelési folyamat valamennyi munka-

fázisában biztonságosan nem volt megvalósítható a rendszer folyamatos és 
szabályozott körülmények melletti átlevegı ztetése - mely megoldás egyébként az 
anaerob mikroorganizmusok veszélyes mérték

ő
 elszaporodásának a legegyszer

ő
bb és a      

29.ábrából is kézenfekvı en adódó módja lehetett volna -, ezért ki kellett dolgozni az 
alkalmazott h

ő
t ı -kenı  folyadékok alkalmas biocid szerekkel történı  kezelési 

technológiáját is [62]. 
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4.  BEVONATKÉPZÉS HIDROMETALLURGIAI MÓDSZEREKKEL 
 
 
 Bevonatokat sokféle céllal alkalmaznak: korrózióvédelmi és esztétikai célból, 
fedı rétegek, illetve további bevonatfilmek hordozórétegeként, a fényt vagy másféle 
sugárzást visszaverı  felület (reflexiós bevonatok) kialakítása céljából, az elektromos 
vezetés javítása, vagy például a felületi keménység és a kopásállóság fokozása 
céljából. Egyidej

ő
leg többféle funkciót betöltı  bevonatrendszerek is gyakoriak [63]. 

 
  A vizes fázisból képezhetı  bevonó eljárások közé tartozik például az 

elektrokémiai leválasztás (galvanizálás), az elektroforetikus festés és a kerámia 
bevonatok felvitele elektroforetikus úton; az anódos oxidálással képzett oxidfilmek és 
a különféle kromátozási eljárások. Az elektrokémiai bevonatképzés hagyományos 
területeinek (fémek és fémötvözetek leválasztása, felülettisztítási módszerek) 
lendületes továbbfejlı dése mellett a galvanizálásnak például egészen újszer

ő
 

alkalmazásai is vannak. Pulzáló galván-szintézissel elı állítottak 1:2:3 mólarányú Y-
Ba-Cu ternér ötvözetet, amelynek a termikus oxidálása után 90 K-en szupravezetı  
tulajdonságú anyagot kaptak. Ugyancsak szupravezetı  tulajdonságú bevonatfilmeket 
gyártottak Sm-Ba-Cu, Dy-Ba-Cu és Y-Ba-CuO ternér összetételben [64]. A napelemes 
cellákhoz, a vékonyréteg-kondenzátorokhoz és a fényelektromos berendezésekhez is 
alkalmazható félvezetı  filmeket is sikerült már elektrokémiai oldatfázisú szintézissel 
elı állítani. Az elektrolitoldat összetételének és a leválasztást befolyásoló technológiai 
paramétereknek alkalmas módon történt változtatása révén többféle összetételben 
képeztek ternér CdZnSe vékonyrétegeket vagy például InP és CdTe  filmeket, mely 
utóbbiak igéretes félvezetı  alapanyagok a napelemes energiatermelés számára [65]. 

 
  A galvántechnikai módszerekkel elı nyösen képezhetı k nagyobb és tagoltabb, 

nem tökéletesen sík felület
ő

 darabok is, ami a drágább fizikai bevonatolási 
módszerekkel (például atom/ion bombázás, elektronsugár-gerjesztés

ő
 vákuumgı zölés, 

gázfázisú molekula transzporttal kapcsolt epitaxiális filmképzés, pulzáló lézeres 
rágı zölés, fémorganikus kémiai gı zfázisú bevonatképzés, CVD [66] gyakorta nagyon 
nehezen kivitelezhetı . Ezzel szemben az elektrolitikus módszerek izoterm 
körülmények között és a szobahı mérséklet közelében dolgoznak, az elektrokémiai 
paraméterek által könnyen kézben tarthatók, jól szabályozhatók és könnyen 
alkalmazhatók nagysorozatú gyártásra [67].  

 
  A galvanizálással rokon, de nagyon kevéssé ismert eljárás az elektroformázás, 

amellyel olyan bonyolult alakú darabokat is viszonylag könnyen el lehet készíteni, 
amelyeket a hagyományos gépi megmunkálások (például esztergálás, marás) 
egyikével sem. Elı állíthatók ezzel a módszerrel ékszerek, hullámvezetı  testek, fémbı l 
készített optikai eszközök, gyógyászati berendezések (implantátumok), továbbá 
sablonok a hologramok, a videolemezek és a nyomólemezek készítéséhez [68]. 
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 4.1.  FÉM- ÉS FÉMVEGYÜLETPOROK VIZES KÖZEG
Ő

 
                   SZUSZPENZIÓI 
 
 Vizes közeg

ő
 precipitációs módszerekkel elı állíthatók fémporok [69], akár 

nanométeres szemcsemérettel [70], vegyületporok különféle kerámiaipari célra [11, 
71] és sok más egyéb különleges technikai alkalmazás (pl. mikroelektronika, 
szenzometria) céljára [72-74] változatos szemcse-eloszlással vagy akár monodiszperz 
termékként. 
 Mindezen eljárások priméren megjelenı  szilárd fázisú termékei a vizes 
közegben szuszpendáltan jelennek meg - továbbfeldolgozásuk legtöbbször speciális 
szilárd/folyadék elválasztási módszerek kifinomult alkalmazását igényli. Ezek 
megtervezéséhez és optimális üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükséges ismerni 
ezeknek a vizes közeg

ő
 finomdiszperz rendszereknek a viselkedését térben és idı ben. 

A szuszpenziók diszpergált szilárd fázisa ugyanis gravitációs erı térben (pl. 
ülepedéskor) vagy elektromos erı térben (pl. elektrolízisnél) a felületi töltésüktı l is 
befolyásolt módon viselkednek, melynek indikálására az elektroforetikus mobilitás 
illetve a zeta-potenciál mérése az egyik legelterjedtebb kísérleti módszer. 
 

 
30. ábra  

Alumínium port és felületaktív anyagokat is tartalmazó  
vizes szuszpenziók zeta-potenciálja a pH függvényében 

 
 Fémport vizes közegben szuszpendálva tartalmazó, mint például a 30.ábrán 
látható esetben tiszta alumínium finomszemcsés porát vízben és felületaktív anyagokat 
is tartalmazó vizes oldatokban eloszlatva tartalmazó rendszerekben mérhetı  
elektrokinetikai jellemzı k több együttható tényezı  (hidratációs, szelektív adszorpciós 
és ozmotikus folyamatok és más határfelületi jelenségek) eredményeként adják azt a 
fizikai/elektrokémiai paramétert (zeta-potenciált), amelynek az elı jele és nagysága 
alapján következtetni lehet a diszpergált szilárd fázis és a befoglaló vizes közeg 
kölcsönhatásának jellegére és erı sségére [75]. 
 A 30. ábrából következik, hogy az alumíniumporok vizes szuszpenzióinak 
stabilitása erı sen változik a vizes közeg pH-jával. Felületaktív anyagokat nem 
tartalmazó vizes rendszerek közül például a pH ≈ 6 és a pH ≈ 10,5 körüli 
tartományokban a legnagyobb ezeknek a finomdiszperz rendszereknek a stabilitása, s 
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ezt a tényt is figyelembe véve dolgoztuk ki azoknak a vizes közeg
ő

 kémiai redukciós 
nikkel fürdı inknek az összetételét, amelyekbe nagy mennyiségben /~10 %(m/m)/ 
nagyon finom alumíniumport is szuszpendáltattunk. Ezekbı l a fürdı kbı l sikeresen 
tudtunk elı állítani nikkel(poszfor)-alumínium diszperz (kompozit) bevonatokat (L. a 
4.1.3. fejezetet.) 
 
  4.1.1. Elektrokémiai redukciós fémmátrixú kompozit bevonatok 
 
 Finomdiszperz szilárd fázist is tartalmazó elektrolit-oldatokból történı  
együttleválás mechanizmusát és a kompozit bevonat kiépülését befolyásoló tényezı k 
hatását potenciosztatikusan szabályozott elektrokémiai redukciós (precipitációs) 
módszerrel - laboratóriumi körülmények között - kísérletileg is vizsgáltuk [76].  
 

 
 

31. ábra 
Elektrokémiai precipitációval elı állított rézalapú kompozit bevonatok Al2O3 

tartalmának változása a szuszpenzió összetétele és a  
katódos árams

ő
r

ő
ség függvényében 

 
Az ultrahangos homogenizálás után nyert réz(II)-szulfátos és α-Al 2O3 port (1-2 µm) is 
tartalmazó vizes szuszpenzióból tiszta réz katódlemezre választottunk le rezet, 
amelybe az árams

ő
r

ő
ségtı l is függı  mértékben (31.ábra) alumínium-oxid szemcsék is 

beépültek. 
 Az általunk vizsgált alumínium-oxidnál több nagyságrenddel finomabb 
(nanométeres) szemcsézet

ő
 AlO(OH) szólokban a diszpergált szilárd alumínium-oxid 

szemcséknek a katódfilmen keresztüli transzportja megfelelı en nagy potenciálgradiens 
esetén elektroforetikus vándorlás[77], viszont a mikrométeres mérettartományba esı  
α-Al 2O3 szemcséknek az elektrolízis során folyamatosan vastagodó katódfém réteghez 
jutása és abba történı  beépülése döntı en hidrodinamikai, mechanikai és adhéziós erı k 
együtthatásának az eredménye. 
 Fémalapú összetett (diszperz) bevonatok alacsony hı mérséklet

ő
, vizes közeg

ő
 

leválasztására irányuló irányú vizsgálatainkat a késı bbiekben kiterjesztettük a kémiai 
redukciós precipitációs módszerekkel elı állítható fémmátrixú kompozit bevonatokra 
is, részben az eltérı  mechanizmusú leválási folyamatok összehasonlításának 
részletesebb vizsgálata, részben pedig ez utóbbi precipitációs módszer néhány 
elı nyösebb tulajdonságának (pl. tagoltabb darabok egyenletesebb rétegben történı  
bevonatolása lehetı sége) kiaknázása érdekében. 
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  4.1.2. Kémiai redukciós összetett bevonatok 
 

  A felülettechnológiai módszerek közül talán a kémiai redukciós bevonatolási 
eljárás a legérdekesebb, amellyel egyenáramforrás alkalmazása nélkül lehet fém és 
fémbázisú kompozit bevonatokat képezni. Kémiai redukciós úton le lehet választani 
nikkelt, rezet, aranyat, palládiumot, platinát és ezüstöt, melyek közül a kémiai 
nikkelezést alkalmazzák a leggyakrabban [78]. A kémiai redukciós bevonatképzésnek 
különösen az elektronikai iparban nagy a jelentı sége: a nyomtatott áramköri lapokra 
rezet, míg például a mágneses adathordozó lemezek felületére nikkelt szoktak 
leválasztani.  
 
  4.1.3. Nikkel-alumínium diszperz bevonatok elı állítása 
 
 Finomszemcsés fémporokat (például alumíniumot, krómot, szilíciumot) 
szuszpendáltatva megfelelı  összetétel

ő
 kémiai redukciós nikkelezı  fürdı ben, alacsony 

hı mérsékleten (30 - 85 °C) és költségtakarékos módon lehet beépíteni a vizes fázisban 
diszpergált szilárd komponenseket is a nikkel alapbevonatba. A technológiai 
paraméterek leválasztás közbeni változtatásával akár a beépült második fázist adó 
részecskék mélység szerinti eloszlása is szabályozható és az összetett bevonat 
oldatfázis felöli rétegében a szekunder fázist (pl. alumíniumot) olyan mértékben 
dúsultan tartalmazó felületi film (kéreg) is kialakítható, amelynek szabályozott 
atmoszférájú lokális (pásztázó hı sugaras) termikus utókezelése/módosítása által 
oxidos fedı réteggel is burkolható a kompozit bevonat. Ezzel a felületnemesítı  
kiegészítı  m

ő
velettel a szubsztráthoz nagyon jól tapadó, vele gyakorlatilag egybeépült 

többréteg
ő

 bevonatrendszer alakítható ki az adott funkcionális feladatra 
legmegfelelı bb módon, például a hı állóság fokozása, a korrózióállóság, a 
kopásállóság növelése, a tribokémiai tulajdonságok és ezek kombinációinak javítása 
céljából. 

 
 

32. ábra 
Nátrium-hipofoszfit redukálószert tartalmazó kémiai nikkelezı   

fürdı bı l leválasztott nikkel-alumínium kompozit bevonat 
 
Az 32.ábrán látható összetett bevonat kialakításához finomszemcsés (< 3 µm) 
alumínium port szuszpendáltunk az 1. táblázatban feltüntetett komponenseket együtt 
tartalmazó fürdı ben, melynek kiválasztásánál, illetve összeállításánál számos 
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befolyásoló tényezı re (fürdı stabilitás, alumínium szemcsék felületi állapota és 
reakcióképessége, szuszpenzió-stabilitás, reaktorjellemzı k hatása) kellett figyelemmel 
lennünk[75,79]. 
 

1. táblázat: A polarizációs vizsgálatokhoz használt oldatok 
Oldat a nikkel katódos polarizációjához Oldat a hipofoszfit anódos polarizációjához 

NiCl2·  6 H2O    30 g/l NaH2PO2·  H2O  20 g/l 
aminoecetsav     20 g/l aminoecetsav     20 g/l  

T = 85 °C T = 85 °C 
pH = 6 pH = 6 

120 g/l Al por 120 g/l Al por 
 
 A kémiai redukciós nikkelezés mechanizmusa magyarázható a 
keverékpotenciál-elméletnek megfelelı en azt feltételezve, hogy a nikkel katódos 
leválása és a redukálószer anódos oxidációja egyszerre megy végbe a katalitikus 
hatású szubsztrát felületén:  
 

H PO H O H PO 2H 2e2 2 2 2 3
− − + −+ → + +    ,        (anódos folyamat)    (32) 

 
Ni 2e Ni2 o+ −+ → ,                                                   (33) 

és/vagy                                     2H 2e 2H Habs 2
+ −+ → →       (katódos folyamatok)  (34) 

 
A (32-33) egyenletekbı l az is látható, hogy a nikkelleválás folyamata analóg a fémes 
korróziós folyamatokkal, de ekkor a reakciók fordított irányban játszódnak le. 
Amennyiben a (34) folyamat csak elhanyagolható mérték

ő
 kísérı /mellék reakciója a 

nikkelleválás katódos folyamatának, akkor a fentebbi elektrokémiai folyamatok 
kombinációjából adódó keverékpotenciál (Emix) meghatározásából kiindulva, 
számítással becslést lehet tenni a bruttó folyamat sebességére is. A (31) egyenlet 
analógiájára, s az 1. táblázatban közölt összetétel

ő
 oldatokkal dolgozva, külön-külön 

elektrokémiai polarizációs kísérletekkel próbáltuk meg szimulálni a feltételezett 
katódos (33), illetve az anódos (32) részfolyamatokat (33. ábra) 

 
 

33.ábra  
Szuszpendált alumínium port is tartalmazó nikkelsó, illetve hipofoszfit  

tartalmú fürdı k parciális polarizációs görbéi. (Ref. elektród: telített kalomel) 
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  A 33.ábrán látható polarizációs görbéket nikkel (lemez, 0,65 cm2) munka-
elektróddal, inert gáz (N2) buborékoltatás és 1 mV/s potenciál-pásztázás mellett vettük 
fel. Az adott kísérleti körülmények között az ábrán bejelölt I áramerı sségbı l számított 
árams

ő
r

ő
ség tekinthetı  a kémiai redukciós nikkelleválási folyamat sebességének, ami-

vel nagyságrendileg megegyezı  értéket kaptunk a Stern és Geary összefüggés alapján 
számolva is[67,80]. A hipofoszfitos fürdı knél azonban – a hipofoszfit önbomlásán túl-
menı en [81,82] - számolni kell még azzal is, hogy a hidrogén kisebb mennyiségben 
elemi foszfort is redukál a fürdı bı l, tehát a precipitációs folyamatok maguk is 
összetettebbek és ennek eredményeképpen a bevonat összetevı i is a nikkel(+foszfor) 
(34. ábra)és a diszperz alumínium fázisok (32. ábra) lesznek. 

 
34. ábra 

Acél szubsztrátra leválasztott vékony kémiai nikkelfilm 
elemi összetevı i (mikroszondás/EDAX vizsgálat) 

 
A fürdı k oldatkémiai jellemzı inek változtatásával egyébként a bevonat foszfor-
tartalmát is mintegy 4...12% között lehet szabályozni, ami ugyancsak hatással lesz a 
bevonat tulajdonságaira, azaz a mátrix egyenletességére, az alapréteg tapadására, az 
összetett bevonat keménységére, kopás- és korrózióállóságára [83]. Ismert, hogy az 
olyan bevonatok, amelyek nemfémes komponenst tartalmaznak (foszfort vagy bórt), 
nagyon eltérı  tulajdonságokkal rendelkezhetnek [80]: a bevonatok s

ő
r

ő
sége általában 

kisebb, mint a tisztafém s
ő

r
ő

sége, ami összefüggésben van a szabálytalanabb 
(amorfabb) bevonatszerkezettel; a foszformennyiség növelésével a nikkel ferro-
mágneses tulajdonságai romlanak, és a 8 %(m/m) foszfort tartalmazó bevonatok már 
nem ferromágnesesek. Maguk a tiszta, diszperz fázisként alumínium szemcséket nem 
tartalmazó Ni(P) bevonatok emellett több mechanikai jellemzı jükkel is kit

ő
nnek: 

viszonylag nagy keménységük például hı kezeléssel még tovább növelhetı  és a hı -
kezelt Ni(P) bevonatok keménysége még a keménykróm rétegekénél is nagyobb lehet, 
amit ~400 °C-ig meg is tartanak. 
 Mindezekre tekintettel, vizsgáltuk az újszer

ő
, diszperz fázisként Al szemcséket 

is tartalmazó Ni(P)-Al összetett bevonataink keménységét is és azt találtuk, hogy a 
hı kezeletlen bevonatok mikrokeménység-értékei a 300-500 HV tartományba estek. A 
Ni(P)-Al, illetve a Ni(P) bevonatainknál a Taber koptató berendezéssel végzett 
mérések alapján pedig az volt megállapítható, hogy az alumínium szemcséket 
tartalmazó kompozit rétegek nem szenvedtek szignifikánsan nagyobb abráziós kopást, 
mint a csak nikkel-foszfor alapréteggel bevonatolt minták [79,83]. Ezek a mérési 
eredmények egyértelm

ő
en az újszer

ő
 Ni(P)-Al rétegek kedvezı  siklási tulajdonságaira 

utalnak. 
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5. ÖSSZEFOGLALÁS 
 
 A Fémkohászattani Tanszékre kerülésem óta eltelt években - mind oktatói, 
mind kutatói, mind pedig a kapcsolódó szakmai-közéleti tevékenységemben egyaránt - 
elsı dleges törekvésem volt olyan szakterületen és úgy dolgozni, hogy a 
hagyományosan nyersanyag-feldolgozási technológiákkal foglalkozó fémkohászati 
tanszéki szakmai közösség tevékenységét olyan interdiszciplináris szakterületek 
m

ő
velésével bı vítsem, amelyek elsı sorban a vizes közeg

ő
 kémiai metallurgiai 

m
ő

veletek hatékonyabb, illetve újszer
ő

 területeken lehetséges néhány további, 
elsı sorban felülettechnikai alkalmazását célozták. 

Ettı l a céltól vezérelve, a korábbi (1991 elı tti) részben kémiai, ill. fizikai-
kémiai, részben kohászati, ill. anyag-tudományi jelleg

ő
 problémákkal kapcsolatos 

szakmai-tudományos  kutatási tevékenységemet bı vítettem - többek között két OTKA 
kutatási munka ("A hidrometallurgia legújabb precipitációs módszerei oldatkémiai 
alapjainak és intenzifikálásuk lehetı ségeinek kutatása" és a "Nikkel alapú funkciós 
bevonatok elı állítása hidro-metallurgiai (kémiai redukciós) precipitációs módszerrel" 
cím

ő
 munkák) kapcsán - a hidrometallurgia és az elektrometallurgia, azaz a kémiai 

metallurgia bizonyos területeinek, a fémes szilárd fázis és a vele érintkezı  vizes 
közegek közötti folyamatoknak, például a korróziós és fémleválasztási folyamatoknak, 
valamint a fémek és fémvegyületek elı állítási és elválasztási mechanizmusának és 
kinetikájának tanulmányozásával. 
 
1. A többkomponens

ő
 vizes elektrolit oldatok egyes fizikai-kémiai alapsajátosságainak 

és szerkezetének jobb megismerését célzó alapkutatás jelleg
ő

 korábbi vizsgálatainkat 
kiterjesztettük a MnCl2-HCl-H2O rendszer túltelített oldataiból történı  sókiválasztási 
precipitációs folyamat szilárd terméke minı ségére (szemcseméret-eloszlására, 
kristályos szerkezetére) is ható tömbsajátságok (térfogati jellemzı k és viszkozitás) 
molalitás-függésének kísérleti meghatározására. A mért adatok elemzése alapján 
kimutattuk, hogy a kiválási folyamatot és egyúttal a termék minı ségét a komponens-
transzport folyamatokon keresztül befolyásoló viszkozitásra az oldatok MnCl2 
tartalmának van elsı dlegesen meghatározó hatása, s ezt a termék-minı ség 
szabályozásánál is szükséges figyelembe venni. 
 
2. Vizsgáltuk többféle híg technológiai oldat fémtartalmának precipitációs 
módszerekkel lehetséges leválasztására és a szilárd termékek elkülönítésére olcsó 
megoldást jelentı  eljárásokat, s ezen vizsgálataink során - többek között -
megállapítottuk, hogy hidroxidos leválasztás során a tiszta Zn(OH)2 precipitátumok 
ülepíthetı sége  - idegen anyagok (pl. flokkuláló, ill. ülepedést segítı  egyéb adalékok) 
bevitele nélkül is - hatásosan javítható a részleges iszapvisszakeverés módszerével. 
 
3. Oldattisztítási célból történı  precipitációs folyamatok tanulmányozása során 
vizsgáltuk az FeCl3, CrCl3, CuCl2, ZnCl2, NiCl2 és MnCl2 átmeneti-, illetve 
nehézfémsók binér vizes oldatainak kezelését magnézium-hidroxiddal, illetve többféle 
ipari és laboratóriumi módszerrel elı állított magnézium-oxid porok adagolása mellett. 
Megállapítottuk, hogy a csekély fémiontartalmú vizsgált rendszerekben az összetett 
kiválási folyamat szempontjából kifejezetten elı nyös lehet az, ha a hidroxidionokat 
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szolgáltató reagens maga is egy rosszul oldódó bázis. A csekély oldhatóságú átmeneti-
fém- és nehézfém-oxidok/hidroxidok vizes közeg

ő
 határfelületi és elektrokinetikai vi-

selkedésével szemben ugyanis az oldatlan MgO/Mg(OH)2(s) -ot is tartalmazó vizes 
szuszpenziókban a MgO szemcsék felületi töltése még az erı sen lúgos (8,5 ... 11,2) pH 
tartományban is kissé pozitív, amivel magyarázható, hogy a MgO-ot is még feles-
legben tartalmazó átmenetifém-, illetve nehézfém-hidroxidos precipitátumok kiválási 
mechanizmusa egyik fontos lépése a szemcsék elektrosztatikus heteroaggregálódása. 
 
4. A hidrometallurgiai m

ő
veletek között gyakorta alkalmazott kontakt-redukciós 

precipitáció (cementálás) folyamatában az összetett, többlépéses heterogén kémiai re-
akciók transzport folyamatokkal kapcsoltan játszódnak le, s ilyen típusú rendszerekben 
a reaktorjellemzı k szerepe meghatározó fontosságú. Ennek alapján vizsgáltuk – la-
boratóriumi körülmények között - egy cinkpor adagolással dolgozó kis méret

ő
, szaka-

szos üzem
ő

 kevertágyas reaktorban a rézionok kontakt-redukciós precipitációs folya-
matának elı rehaladását különbözı  kiindulási feltételek mellett. Megállapítható volt, 
hogy a reaktortér ultrahang-besugárzása még nagy háttérelektrolit (ZnSO4) koncent-
ráció esetén is hatásosan növelte a cementálás jóságát. 
 
5. Az ónozott bádoghulladékok feldolgozásával kapcsolatosan vizsgáltuk a szelektív 
ónkinyerés lúgos közeg

ő
 kémiai oxidatív leoldásán alapuló precipitációs, valamint 

egyazon elektrometallurgiai reaktorban megvalósítható és anódos oxidációval kapcsolt 
elektrolitikus leválasztása folyamatainak fı bb technológiai jellemzı it egy különleges 
forgókorongos reaktoredényben, illetve az elektrolitikus fémkinyerés vizsgálatára al-
kalmas elektrolizáló cellában. Megállapítottuk, hogy a kémiai leoldás esetében az ol-
datfázisú oxigéndiffúzió a sebesség-meghatározó (korlátozó) folyamat; s ehhez képest 
a laboratóriumi elektrolizáló cellában legalább egy nagyságrenddel nagyobb terme-
lékenységgel volt vezethetı  - gondosan szabályozott körülmények között - az ónle-
oldás és egyben a katódos ónkiejtés folyamata is egyazon reaktoredényben. 
 
6. A Fémkohászattani Tanszék Felülettechnikai Laboratórium kiépítése során össze-
állítottunk és beüzemeltünk egy számítógépes adatgy

ő
jt ı  és kiértékelı  egységgel 

összekapcsolt elektrokémiai mérı rendszert, amellyel vizsgáltuk és sikeresen minı sí-
tettük korrózióálló acélok lyukkorrózióval szembeni ellenállóképességét, valamint kro-
mátozással utókezelt galvánhorgany bevonatok jóságát vizes agresszív környezetben. 
 
7. Széleskör

ő
 oldatkémiai, korróziós és mikrobiológiai vizsgálat-sorozattal azono-

sítottuk a csapágygyártás során esetenként tapasztalt felületi degradációs folyamatok 
mibenlétét. A szulfidkorróziós folyamatok kialakulási mechanizmusának feltárása után 
javaslatot dolgoztunk ki e káros jelenség felléptének megelı zésére, illetve 
kiküszöbölésére. 
 
8. Vizsgáltuk a nikkel(foszfor)-alumínium diszperz bevonatok elı állíthatóságát kémiai 
redukciós módszerrel és kidolgoztunk egy olyan újszer

ő
 kémiai redukciós nikkelezı  

fürdı t, amelynek nagy szilárdanyag (finomszemcsés Al por) tartalma révén 
biztosítható volt a Ni(P)-Al összetett bevonat leválasztása a szuszpenzióból 
szobahı mérséklethez közeli hı mérsékleten. 
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SUMMARY 
 
In the last ten years of working for the Department of Nonferrous (Extractive) 
Metallurgy it has been my major endeavour to expand the traditional research field of 
nonferrous extractive metallurgy into some of its immanent interdisciplinary areas, 
many of which are based on the same scientific and technological principles of 
chemical metallurgy. 
 
My earlier scientific and research experience on the physico-chemical properties of 
moderately and highly concentrated aqueous and acidic solutions of  metal chlorides 
helped pave the way for dealing with metallurgical systems and technologies related to 
hydrometallurgy and the application of aqueous processing techniques into the field of 
surface engineering as well. 
 
Studying the precipitation phenomena in wet metallurgical systems containing 
transiton metal cations resulted the followingd: 
- Concentration dependence of partial molar volumes and viscosities of ternary sys-
tems MnCl2-HCl-H2O together with their significant changes near the saturation points 
should reflect the dominant structural fluctuations and rearrangement of solution spe-
cies taking place before crystallisation in hydrometallurgical precipitation reactors. 
- While investigating into the technological development of solution purification steps 
and the efficiency of the recovery/recycling of metal values from dilute technological 
solutions it was revealed that the efficiency and kinetics of the contact reduction 
precipitation of copper from ternary dilute solutions of copper and zinc sulfates could 
be intensified when the cementation reactor was coupled with ultrasonic irradiation. 
- Settling properties of several transition metal hydroxide precipitates were enhanced 
with applying excess magnesium oxide powders, which phenomenon is, in part, due to 
the unique surface properties of  solid magnesium oxide particles suspended even in 
the highly alkaline solutions so they contribute to the heteroaggregation of the fresh 
hydroxide precipitates. 
 
Int he newly established Departmental Surface Processing Laboratory several surface 
modification phenomena (microbiological degradation, electrochemical corrosion, 
chromising) as well as many chemical and electrochemical precipitation processes of 
metals and alloys in different aquatic media were investigated and it was proved 
experimentally that: 
- Tin dissolution rates on qxygenated NaOH solutions are controlled by the oxygen 
transport to the reaction interface and the removal and re-extraction of tin from tinned 
steel plates can be achieved via oxidative chemical dissolution as well as through 
electrometallurgical processing combining the anodic dissolution and the cathodic 
winning of tin provided the operating conditions are properly controlled in both cases. 
- Disperse nickel(phosphorous)-aluminium composite layers can be deposited via a 
novel processing route by using electroless nickel baths mixed properly with fine 
aluminium powders (< 3� m) and the technological parameters as well as the basic 
properties of the as coated layers were tested in order to find the most promising 
applications for such special coatings. 


